
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEMANĠT KATKILI YÜKSEK ORANDA TUĞLA TABAN KÜLÜ ĠÇEREN 

JEOPOLĠMERĠK ISI YALITIM MALZEMESĠ ÜRETĠMĠ 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ  

Emel CENGĠZ 

Prof. Dr. Taner KAVAS 

MALZEME BĠLĠMĠ ve MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 

Mayıs 2020 



 

Bu tez çalıĢması 19.FEN.BĠL.07 numaralı proje ile Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiĢtir. 

 

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ  

 

 

 

KOLEMANĠT KATKILI YÜKSEK ORANDA TUĞLA TABAN 

KÜLÜ ĠÇEREN JEOPOLĠMERĠK ISI YALITIM MALZEMESĠ 

ÜRETĠMĠ 

 

 

Emel CENGĠZ 

 

 

Prof. Dr. Taner KAVAS 

 

 

 

 

MALZEME BĠLĠMĠ ve MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 

 

 

Mayıs 2020 



 

 

TEZ ONAY SAYFASI 

 

Emel CENGĠZ tarafından hazırlanan “Kolemanit Katkılı Yüksek Oranda Tuğla Taban 

Külü Ġçeren Jeopolimerik Isı Yalıtım Malzemesi Üretimi” adlı tez çalıĢması 

lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 08/05/2020 

tarihinde aĢağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı’nda  

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ olarak kabul edilmiĢtir. 

 

DanıĢman  : Prof. Dr. Taner KAVAS 

 

 BaĢkan : Prof. Dr. Alpagut KARA      

     EskiĢehir Teknik Üniversitesi,  

Mühendislik Fakültesi                                       ………….......                                                                                                

Üye  : Prof. Dr. Taner KAVAS      

     Afyon Kocatepe Üniversitesi, 

Mühendislik Fakültesi                                       ………….......                                                                                                

Üye  : Dr. Öğr. Üyesi Süleyman AKPINAR    

     Afyon Kocatepe Üniversitesi,  

Mühendislik Fakültesi                                       ………….......                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu‟nun 

........./......../........ tarih ve 

………………. sayılı kararıyla onaylanmıĢtır. 

 

 

………………………………. 

Prof. Dr. Ġbrahim EROL 

Enstitü Müdürü 



 

BĠLĠMSEL ETĠK BĠLDĠRĠM SAYFASI 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım 

bu tez çalıĢmasında; 

 

 Tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde 

ettiğimi, 

 Görsel, iĢitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun 

olarak sunduğumu, 

 BaĢkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel 

normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu, 

 Atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi, 

 Kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı, 

 Ve bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya baĢka bir üniversitede 

baĢka bir tez çalıĢması olarak sunmadığımı 

beyan ederim. 

 

08 / 05 / 2020 

Emel CENGĠZ



i 

ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi  

 

KOLEMANĠT KATKILI YÜKSEK ORANDA TUĞLA TABAN KÜLÜ ĠÇEREN 

JEOPOLĠMERĠK ISI YALITIM MALZEMESĠ ÜRETĠMĠ 

 

Emel CENGĠZ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  

Fen Bilimleri Enstitüsü  

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı 

DanıĢman: Prof. Dr. Taner KAVAS 

 

Bu araĢtırmada, tuğla taban külü ile birlikte meta kaolin ve kolemanit katkıları, son 

dönemlerde trent olan jeopolimerizasyon yöntemi kullanılarak ısı yalıtımda 

kullanılmaya uygun malzeme üretiminde değerlendirilmiĢtir. Çimentosuz bir teknoloji 

olan jeopolimerler genel olarak alümina ve silika esaslı killerin alkali aktivatörler ile 

reaksiyonu sonucu oluĢmaktadır. Jeopolimer tabanlı ürünler arasında jeopolimer 

köpükler sahip oldukları düĢük termal iletkenlik değerleri ve doğa dostu ürünler 

olmalarından dolayı oldukça rağbet görmektedir. Jeopolimer köpük üretiminde en iyi 

sonuçlara alüminasilikat kaynağı olarak meta kaolin kullanılarak ulaĢılmıĢ olsa da farklı 

sektörlerden elde edilen atık ürünler kullanılarak da oldukça iyi özelikte jeopolimerler 

üretilmektedir. Bu çalıĢmada alüminasilikat kaynağı olarak Afyon, Kütahya ve Turgutlu 

civarlarında yoğun olarak üretilen tuğla üretim prosesi sonucu oluĢan taban külü 

kullanılmıĢtır. Maksimum oranda tuğla taban külü minimum oranlarda meta kaolin ile 

karıĢtırılarak sodyum silikat ve sodyum hidroksitten oluĢan alkali içinde 

çözündürülecek ve köpük oluĢumunu sağlamak için hidrojen peroksit ilave edilmiĢtir. 

Yüzey aktif madde ilavesi ile gözenek oluĢumu esnasında homojenlik sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Kalıplara dökülen karıĢım 70
o
C ve 90

o
C de 6 saat küre tabi tutulacaktır. 

Reçetelerden bir tanesine ise farklı bir kür uygulanmıĢtır. Bu bağlamda harç kalıba 

dökülecek, kabarmasını tamamladıktan sonra bir gün kalıbın ağzı kapalı olarak 

bekletilmiĢtir. Bir gün sonrasında kalıptan çıkarılan ürün ağzı kapalı poĢet içerisinde 28 

gün bekletilerek kendi sıcaklık ve neminde küre tabi tutulmuĢtur. Kür süresini 

tamamlayan ürünler 28 gün boyunca oda koĢullarında testlere tabi tutulmak üzere 

bekletilmiĢtir. Ayrıca kolemanit minerali katkısının nihai ürünün mikro yapısal ve 

mekanik özellikleri üzerindeki etkisini gözlemlemek amacı ile aynı proses ve kür 



ii 

koĢullarında kolemanitli reçete denemeleri yapılmıĢtır. Kullanılacak kolemanit için iki 

ayrı tane boyutu (45µ ve 75µ) kullanılmıĢ ve bu sayede tane boyut etkisi de 

gözlemlenmiĢtir. Nihai ürüne yapılan mikro yapısal, mekanik, termal iletkenlik ve 

yoğunluk testlerinden elde edilen veriler ıĢığında ne gibi özelliklerin kazanılıp 

kaybedildiği teknik olarak belirlenmiĢ ve literatüre kazandırılmıĢtır. 

 

2020, xii + 49 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Tuğla taban külü, Meta kaolin, Kolemanit, Isı yalıtımı, Jeopolimer 

köpük, Termal iletkenlik. 
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ABSTRACT 

M.Sc. Thesis  

 

PRODUCTION OF COLEMANITE DOPED GEOPOLOYMER HEAT INSULATION 

MATERIAL CONTAINING HIGH PERCANTAGE OF BRICK BOTTOM ASH 

 

Emel CENGĠZ 

Afyon Kocatepe University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Material Science and Engineering 

Supervisor: Prof. Taner KAVAS 

 

In this research, metakaolin and colemanite admixtures will be evaluated together with 

brick base ash in the production of heat insulation material by using the recent trend 

geopolymerization method. Geopolymers, which are cementless technology, are 

generally formed by reaction of alumina and silica based clays with alkali activators.  

Among the geopolymer-based products, geopolymer foams are in demand because of 

their low thermal conductivity and nature-friendly products. Although the best results in 

the production of geopolymer foam have been achieved by using Metakaolin as the 

source of aluminasilicate, geopolymers with very good properties are also produced by 

using waste products from different sectors. In this study, base ash formed as a result of 

the intensive brick production process in Afyon, Kütahya and Turgutlu districts will be 

used as the source of aluminasilicate. The brick base ash is mixed at the maximum rate 

with the minimum proportions of metakaolin and dissolved in alkali consisting of 

sodium silicate and sodium hydroxide. Hydrogen peroxide is added to provide foam 

formation. Homogeneity will be ensured during pore formation by addition of 

surfactant. The mixture poured into the molds will be cured at 70
o
C and 90

o
C for 6 

hours. One of the prescriptions will have a different cure condition. In this context, the 

mortar would be poured into the mold, and after swelling, we would wait for one day 

with the mouth closed. After one day, the product, which is removed from the mold, 

will be kept in a sealed bag for 28 days and subjected to cure at its own temperature and 

humidity. The products that complete the curing period shall be kept for 28 days in 

room conditions for testing. In addition, in order to observe the effect of low atomic 

diameter colemanite mineral additive on the microstructural and mechanical properties 
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of the final product, colemanite prescription experiments will be carried out under the 

same process and curing conditions. Colemanite with two different grain sizes (45µ and 

75µ) will be used for observing the grain size effect. The characteristics of 

microstructural, mechanical, thermal conductivity and density tests of the final product 

will be determined and given to the literature. 

 

2020, xii + 49 pages 

 

Keywords: Brick bottom ash, Metakaolin, Colemanite, Heat insulation, Geopolymer 

foam, Thermal conductivity. 
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1. GĠRĠġ 

 

Ülkelerin ekonomik ve sosyal olarak geliĢiminde etkili olan önemli faktörlerden biri de 

enerjidir. Nüfus artıĢına, geliĢmekte olan sanayiye ve kentleĢmelere bağlı olarak 

enerjiye duyulan talep önemli miktarda yükseliĢ göstermektedir (Koç vd. 2018). Artan 

bu enerji ihtiyacının karĢılanabilmesi için yeni enerji üretmek yerine tüketimdeki israfın 

önlenmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması bir zorunluluk haline 

gelmiĢtir (Bayraktar 2016). 

 

Türkiye enerji ihtiyaçlarını karĢılayabilmek açısından yeterli kaynaklara sahip 

olamadığından dolayı dıĢa bağımlıdır. Türkiye Ġstatistik Kurumu verileri Türkiye‟nin 

enerji talebini karĢılayabilmek için kömür, petrol, doğalgaz ve elektrik enerjisi ithal 

ettiğini göstermektedir. En önemli cari açık kalemlerinden olan enerji ithalatının 

Türkiye‟ye maliyeti, kurdaki dalgalanmalara bağlı olarak her geçen gün ağırlaĢmaktadır 

(Koç ve ġenel 2013). 

 

Enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımına bakıldığında %30‟luk diliminin yapılar 

tarafından harcandığı görülmektedir. Tüketilen bu enerjinin ise yarısından daha fazlası 

ısıtma, soğutma, havalandırma amacıyla kullanılmaktadır. Türkiye‟nin bu hususta 

önceliği yatırımdan çok, tasarruf ve enerjinin etkin kullanımı olmalıdır. Binalarda 

uygulanacak çeĢitli tekniklerin ve alınacak çeĢitli tedbirlerin büyük miktarlarda enerji 

tasarrufu sağlayarak enerji verimliliğinin iyileĢtirilebileceği görülmüĢtür. Bu teknik ve 

tedbirler arasında sayılabilecek ısı yalıtımı, verimli cihaz kullanımı ve otomatik kontrol 

sistemleri sayesinde enerjiden minimum % 50 tasarruf yapmak mümkündür (AltınıĢık 

2006). 

 

Yapı ve tesisatlar da ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan iĢleme ısı 

yalıtımı denmektedir. Teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında 

ısı geçiĢini azaltmak için uygulanır. Isı yalıtımı yaparak binanın ömrünü uzatmak, 

kullanıcıya sağlıklı, konforlu mekânlar sunabilmek ve bina kullanım aĢamasında yakıt 

ve soğutma giderlerinde büyük kazanım sağlamak mümkündür (Bayraktar 2016). 
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Isı yalıtım malzemeleri gevĢek doldurma tipi, örtü tipi veya tabaka ya da rulo tipi gibi 

farklı formlarda yapılabilmektedir. Uygun form ve iç malzeme seçimi uygulama tipine 

ve ayrıca istenen malzemenin fiziksel, termal ve diğer özelliklerine bağlıdır (Al-

Homoud 2005). Isı yalıtım malzemeleri kökenlerine göre, organik (bitkisel ve 

hayvansal) kökenli, anorganik (mineral) kökenli ve sentetik kökenli ısı yalıtım 

malzemeleri olarak üç sınıfa ayrılmıĢtır (Karadayı ve Yüksek 2016).  

 

Jeopolimerizasyon teknolojisi ısı yalıtım sektöründe çevre dostu olması ve düĢük 

maliyetler ile üretilebilmesi gibi avantajları sayesinde son dönemlerde rağbet 

görmektedir (Vaou and Panias 2010). Son zamanlarda küresel ısınmadan kaynaklanan 

iklim değiĢiklikleri dünya için büyük bir endiĢe haline gelmiĢ bulunmaktadır. Küresel 

ısınmaya sebep olan ana unsur ise karbon dioksit gibi sera gazlarının atmosfere 

salınmasıdır. Çimento endüstrisi ise zararlı karbondioksitin çevreye salınmasında en 

büyük paya sahiptir (Bakri vd. 2012). Üretim sırasında fosil yakıt kullanılması ve 

kalkerin ayrıĢma reaksiyonundan dolayı çimento endüstrisinin en çok karbondioksit 

salınımına sebebiyet veren ürünü ise Portland çimentosudur. Jeopolimer ve alkali aktif 

maddeler gibi diğer bağlayıcılar üretim sırasında oluĢan karbondioksit salınımını 

minimize ettikleri için uygun alternatifler olarak büyük ilgi görmüĢlerdir. Portland 

çimentosu yerine jeopolimer kullanımının diğer bir avantajı ise yüksek performanslı 

ürünlerin yüksek miktarda endüstriyel atık kullanımıyla elde edilebiliyor olmasıdır. Bu 

sayede atık ürünler üretimde hammadde olarak kullanılarak ülkeye çevresel ve 

ekonomik katkılar sağlanır (Masi vd. 2014). 

 

Jeopolimerizasyon, alümina silikat içeren materyali, jeopolimerler veya inorganik 

polimerler adı verilen faydalı ürünlere dönüĢtürebilen yenilikçi bir teknolojidir (Razak 

vd. 2015). Jeopolimer tabanlı ürünler arasında jeopolimer köpükler sahip oldukları 

düĢük termal iletkenlik değerleri sayesinde ısı yalıtımda önceliklidir. Jeopolimer köpüğü 

oluĢturmak için, ön köpürtme ve karıĢtırarak köpürtme olmak üzere iki farklı yöntem 

kullanılmaktadır. Köpük ajanı olarak kullanılabilecek malzemeler arasında deterjan, 

hidrojen peroksit, sodyum hipoklorit, sodyum perborat, saponin ve hidrolize proteinler 

bulunur (Abdullah vd. 2012, Lach vd. 2016).  
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Gözeneklerin büyüklüğü ve miktarı, jeopolimer köpük betonun mukavemetini, 

yoğunluğunu ve termal özelliklerini belirleyen kritik bir konudur. Köpük oluĢumunu 

sağlamak için kullanılacak yöntem, köpük ajanı çeĢidi, karıĢımı oluĢturan hammadde 

oranları ve kür koĢulları nihai ürünün içerisindeki mevcut gözeneklerin boyutunu ve 

miktarını etkileyen önemli parametrelerden bazılarıdır (Zhang vd. 2015, Zhang and 

Wang 2016). Ayrıca daha iyi ısı iletkenliği elde etmek için wollastonit ve bazalt elyaf 

gibi bazı katkı maddeleri kullanılabilir (Kioupis vd. 2018).  
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2. LĠTERATÜR BĠLGĠLERĠ 

 

2.1 Isı 

 

Isı oluĢtuğu ortamda kullanılması pek mümkün olmayan bir enerjidir. Isının bu özelliği 

ısı transferi terimini ortaya çıkarmaktadır. Isı transferi ancak iki sistem arasında veya bir 

sistemle çevresi arasında bir sıcaklık farkı bulunduğu zaman gerçekleĢir (AltınıĢık 

2006). Termodinamiğin 2.yasasına göre ısı transferi sıcaklığın yüksek olduğu yerden 

düĢük olduğu yere doğru gerçekleĢir. Isı transferi; 

1. Isı Ġletimi: Katı cisimler, hareket etmeyen sıvı veya gaz ortamlar 

2. Isı TaĢınımı: AkıĢ halindeki sıvı veya gaz ortamlar 

3. Isı IĢınımı: Elektromanyetik dalgalar 

olmak üzere üç Ģekilde (ġekil 2.1) gerçekleĢebilir (Harding 2018). 

 

 

ġekil 2.1 Isı transfer mekanizmaları. 

 

Isı yalıtımı, ısının üretildiği ortamda yüksek ısı iletkenlik katsayısına sahip malzeme ve 

veya malzemeler sayesinde korunarak ortamın ısıl konforunun sağlanması 

uygulamalarıdır.  Isı iletkenliği, yapısı homojen bir malzemenin kararlı hal Ģartlarında 

birbirine paralel iki yüzeyinin sıcaklıkları arasındaki fark 1 °C (1 °K) olduğunda, birim 

zamanda (1 saat), malzemenin birim kalınlığında (1 m) geçen ısı miktarıdır. λ sembolü 

ile ifade edilen ısı iletkenlik katsayısının birimi W/mK‟dir (Al-Homoud 2005). 
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2.2 Isı Yalıtım Malzemeleri 

 

Bir malzemenin ısı yalıtım malzemesi olarak adlandırılabilmesi için ISO(International 

Organization for Standardization) ve CEN (European Committee for Standardization) 

standartlarına göre ısı iletkenlik katsayısı 0,065 W/mK değerinden küçük olmalıdır. 

Yapılarda kullanılan her malzemede olduğu gibi ısı yalıtım malzemelerinin de belirli 

ihtiyaçları karĢılaması gerekir.  

 

Isı yalıtım malzemelerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken baĢlıca hususlar Ģunlardır: 

1. DüĢük ısı iletkenliği, 

2. Belli oranda buhar geçiĢine izin vermeli, 

3. Yanıcı olmaması, 

4. Hacim ve Ģekil değiĢimlerine karĢı dayanım, 

5. Kimyasallara karĢı dirençli olması, 

6. Kokusuz olması, 

7. Çürümelere dayanıklı olması, 

8. Belirli basınç dayanımına sahip olması, 

9. Ses yalıtımının olması, 

10. Uygulanacağı yapıya uygun olması, 

11. Yapıda iĢleme kolaylığı, 

12. Ekonomik olması (Karadayı ve Yüksek 2016, Bayraktar 2016, Al-Homoud 

2004). 

 

Isı yalıtım malzemeleri üretildikleri hammaddelerin kaynağına bağlı olarak 4 gruba 

ayrılmaktadır. 

 

2.2.1 Organik (Bitkisel ve Hayvansal) Kökenli Isı Yalıtım Malzemeleri  

 

Bu grupta bulunan ısı yalıtım malzemeleri Ģunlardır: 

 Mantar 

 AhĢap 

 TalaĢ ve lif 

 Hayvansal dokumalık lifler 
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 Bitkisel dokumalık lifler 

 Saman 

 Yosunlar vb. 

 

Mantar: Mantar meĢesi olarak bilinen ağacın deri dokusu vazifesini gören kabuk 

kısmına verilen isimdir.  Mantar granüllerin yüksek sıcaklıktaki buharda preslenmesi ve 

Ģekillendirilmesiyle mantar plaklar (ġekil 2.2) elde edilir. Mantar dokusunun %89,7‟lik 

kısmı soluduğumuz hava kimyasına yakın bir gaz ile doludur. Avantajları; 

sıkıĢtırılabilir, elastik, neme ve suya karĢı dayanıklı, ısıl direnci ve titreĢimi emme 

kabiliyeti yüksek, anti-statik, anti-bakteriyel ve toz tutmamasıdır. Dezavantajı ise yerel 

olarak üretiminin yapılamamasıdır (Karadayı ve Yüksek 2016, Alkaya vd. 2012). 

 

 

ġekil 2.2 GenleĢtirilmiĢ mantar plaklar. 

 

2.2.2 Mineral Kökenli Isı Yalıtım Malzemeleri 

 

Bu grupta bulunan ısı yalıtım malzemeleri Ģunlardır: 

 Cam yünü 

 TaĢ yünü 

 Seramik yünü 

 Cam köpüğü 

 Fosil silisler vb. 
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Cam yünü: Ġnorganik bir hammadde olan silis kumunun, yüksek basınç altında 1200°C 

- 1250°C de ergitilerek, ince eleklerden geçirilip elyaf haline getirilmesi sonucu 

oluĢturulan açık gözenekli bir malzemedir. DeğiĢik yoğunluklarda (14- 100 kg/m
3
) 

farklı kaplama malzemeleri ile Ģilte, levha veya boru formunda üretilebilirler. Isıl 

iletkenlik hesap değeri 0,035-0,050 W/mK‟dir. A1 veya A2 sınıfı yanmaz bir 

malzemedir. 

 

 

ġekil 2.3 Cam yünü. 

 

TaĢ yünü: Ġnorganik bir hammadde olan bazalt ve diabez taĢlarının 1350°C -1400°C 

sıcaklıklarda, ince eleklerden geçirilip elyaf haline getirilmesi sonucu oluĢturulan açık 

gözenekli bir malzemedir. DeğiĢik yoğunluklarda (30-200 kg/m
3
) farklı kaplama 

malzemeleri ile Ģilte, levha veya boru formunda üretilebilirler. Isıl iletkenlik hesap 

değeri 0,035-0,050 W/mK‟dir. A1 veya A2 sınıfı yanmaz bir malzemedir.  TaĢ yünü 

(ġekil 2.4) yangın durdurucu olarak kullanılan tek malzemedir. Yangın duvarı ve kapısı 

gibi elemanlarda bu amaçla taĢ yünü kullanılmaktadır (Alkaya vd. 2012, Kara ve Baran 

2017). 
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ġekil 2.4 TaĢ yünü. 

 

Cam Köpüğü: Kuvars kumu, dolomit, kalsiyum ve sodyum karbonattan oluĢmaktadır. 

Avantajları; kapalı gözeneklere sahip olması, kemirgen ve böceklere karĢı direnç ve 

yüksek basınç dayanımıdır. Dezavantajı ise noktasal yükler karĢısında kırılgan 

olmasıdır. Bu nedenle uygulanacağı yüzey düzgün olmalı, sıcak bitüm ile kaplanmalı ve 

malzeme yerleĢtirildikten sonra tüm boĢluklar bitüm ile doldurulmalıdır. Cam 

köpüğü(ġekil 2.5) genel olarak düz çatı yalıtımında, çerçeve sistemler ile yapılan bölme 

duvarlarda ve özellikle ağır yüklere maruz kalacak döĢeme yalıtımında kullanılır (Özer 

ve Özgünler 2019).  

 

 

ġekil 2.5 Cam köpüğü. 
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2.2.3 Sentetik Isı Yalıtım Malzemeler 

 

Bu grupta bulunan ısı yalıtım malzemeleri Ģunlardır: 

 Polietilen 

 Polivinilklorür köpükler (PVC) 

 GenleĢtirilmiĢ polistiren köpük (EPS) 

 Ekstrüde polistiren köpük (XPS) 

 Poliüretan köpük (PUR) 

 Fenolformaldehit köpük vb. 

 

GenleĢtirilmiĢ polistiren köpük (EPS): Polistiren taneciklerinin pentan gazı ile 

ĢiĢirilmesi ve birbirine kaynaĢması ile elde edilmektedir. Pentan, tanecikler içinde çok 

sayıda küçük gözeneklerin oluĢmasını sağladıktan sonra, üretim sırasında ve üretimi 

takiben çok kısa sürede hava ile yer değiĢtirir. Malzemenin % 98'i hareketsiz ve kuru 

havadır. Asit ve bazlara karĢı dirençlidir. Ancak baca gazları, metan grubu gazları, 

benzin grubu, eter, ester ve amin grubu kimyasallara karĢı hassastır. EPS plakaların 

(ġekil 2.6) yoğunlukları 10-30 kg/m
3
 arası değiĢiklik göstermektedir. Isı iletkenlik 

değeri ise 0,040 W/mK‟dir (ġahin ve Bozkurt 2016).  

 

Ekstrüde polistiren köpük (XPS): Polistirenden ekstrüzyon yöntemi ile 

üretilmektedir. %100 kapalı gözenekli homojen hücre yapısına sahiptir. Bu sayede 

bünyesine su almamaktadır. Kapiler emiciliği yoktur ve basma dayanımı çok yüksektir. 

XPS plakaların (ġekil 2.6) yoğunlukları 20-52 kg/m
3
 arası değiĢiklik göstermektedir. Isı 

iletkenlik değeri ise 0,035 W/mK‟dir (ġahin ve Bozkurt 2016). 
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ġekil 2.6 EPS ve XPS. 

 

Poliüretan köpük (PUR): Ġki farklı kimyasal bileĢenin bir araya getirilmesi ile elde 

edilir. Blok döküm, levha döküm, püskürtme, dökme, kalıplama gibi değiĢik yöntemler 

kullanılarak üretilebilmektedir. Poliüretan köpüğün kullanım sıcaklığı sınırlıdır. Daimi 

kullanıma uygun sıcaklık aralığı 110 – 120 
o
C‟dir. Yoğunlukları 30-40 kg/m

3
 arası 

değiĢiklik göstermektedir. Isı iletkenlik değeri ise 0,035 W/mK‟dir (Aydın ve Ekmekçi 

2002). 

 

2.2.4 Yüksek Performanslı Isı Yalıtım Malzemeleri 

 

Bu grupta bulunan ısı yalıtım malzemeleri Ģunlardır: 

 Saydam yapılı yalıtkanlar 

 VakumlanmıĢ yalıtım panelleri 

 Kompozit yalıtkanlar 

 Aerojel 

 

Aerojel: Partiküllerinin %97‟si 45 mm‟den büyük olan Ģekilsiz silislerdir. Yapısının 

%99‟u içerisinde hava bulunan nano boyutlardaki gözeneklerden oluĢmaktadır. 

toksiteye sahip olmaması, hidrofobik olması, kırılgan olmaması ve A sınıfı yangın 

güvenliğine sahip olması en önemli avantajlarındandır (Özçelik vd. 2017).  
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ġekil 2.7 Aerojel. 

 

2.3 Gözenekli Malzeme Yapıları ve Isı Yalıtımı 

 

Doğal gözenekli bir ortamda gözeneklerin Ģekil ve büyüklük bakımından dağılımı 

düzensizdir. Gözenekler açık ve kapalı gözenekler olmak üzere iki gruba ayrılır.  Açık 

gözenekler malzemenin yüzeyine bağlanırken, kapalı gözenekler dıĢ ortamdan tamamen 

bağımsızdır. Açık gözenekli malzemeler adsorpsiyon, kataliz, ayrıĢtırma, membran, 

filtrasyon vb. fonksiyonel uygulama alanlarında kullanılır. Kapalı gözenekli malzemeler 

ise daha çok ses ve ısı yalıtımı veya hafif yapısal uygulamalarda kullanıma uygundur. 

Gözenekler silindirik, küresel ve yarık gibi çeĢitli morfolojilere sahiptir. Ayrıca 

hegzagonal yapılı daha karmaĢık gözenek yapıları da mevcuttur (Bulejko 2013). 

 

Bir gözenekli malzeme numunesinin gözenekliliği, numunedeki boĢluktaki (Va) hava 

hacminin, numunenin toplam hacmine oranı olarak tanımlanmaktadır (Arenas and 

Crocker 2010). 

 

Gözenekli ortamda ısı transferi genel olarak katı matrisi boyunca ısı iletimi. Gözenekler 

boyunca termal radyasyon ve gözenekleri dolduran gazlarda ise ısıl konveksiyon 

Ģeklinde kombine bir sistemde gerçekleĢir (Kang vd. 2019). 
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Malzemenin içerisinde gözenek miktarındaki artıĢ ısı iletkenliğinde azalmalara sebep 

olmaktadır. Ancak burada asıl önemli olan fazla gözenekten ziyade gözeneğin hücre 

yapısı, Ģekli, boyutu ve hacmidir (Azimi vd. 2016). 

 

2.4 Jeopolimerizasyon  

 

Jeopolimerizasyon prosesinin tanımlanmasında, mekanizmasının ve reaksiyon 

ürünlerinin yapısının incelenmesinde Davidovits, Barbosa ve diğer araĢtırmacılar birçok 

kimyasal ve fiziksel analiz teknikleri kullanmıĢlardır. Genel jeopolimerizasyon 

mekanizması 4 aĢamadan oluĢmaktadır (Zhang 2014, Shah‟s 2017). 

 

6. Katı formdaki alüminasilikat malzemenin yüksek alkali aktivatör içerisinde 

çözünmesi, 

7. Oligomerleri oluĢturmak üzere çözünmüĢ Al ve Si partiküllerin aktivatör tarafından 

tedarik edilen herhangi bir silikat ile etkileĢime girmesi, 

8. Süper doymuĢ sistemin jel oluĢturmak için çökelmeye baĢlaması, (jeopolimer jeli 

büyür ve katılaĢmıĢ bir bağlayıcı oluĢturmak için artık öncül parçacıklarla bağlanır.) 

9. Jellerin, genellikle zeolit benzeri fazlara doğru daha düzenli bir duruma dönüĢmeye 

devam etmesi (Zhang 2014, Shah‟s 2017). 

 

Jeopolimerizasyon ġekil 2.8de Ģematize edildiği gibi çözünme, taĢınma, yönelme ve 

polikondasyon iĢlem basamaklarını kapsayan ekzotermik bir reaksiyondur. 

Reaksiyonun ekzotermik olması jeopolimer malzemelerin nihai ürün özelliklerini 

etkilemektedir (Novais vd. 2018, Hameed vd. 2017). 
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                                                                                                         Jeopolimer 

                                    

 

                            Çözünme                                                                   Polikondasyon 

 

    Yönelme           

 

                                                                                                Jel ağ yapısı 

ġekil 2.8 Jeopolimerizasyon reaksiyon mekanizması. 

 

2.5 Jeopolimer ve Jeopolimer Köpük 

 

Jeopolimer terimi Prof. Joseph Davidovits tarafından 1978‟de seramik benzeri 

özelliklere sahip alternatif bir malzemeyi tanımlamak için kullanılmıĢtır. Jeopolimer 

adını uygun görmesinin nedeni meydana gelen reaksiyonun termoset polimerlerin 

polikondansasyon reaksiyonuna benzerlik göstermesidir (Abdullah vd. 2012). Aynı 

terim kömür gibi jeolojik koĢullar altında oluĢturulmuĢ organik polimerleri tanımlamak 

içinde kullanılmıĢtır. Burada “jeopolimerler” olarak adlandırılan materyaller akademik 

literatürde mineral polimerler, inorganik polimerler, inorganik polimer camlar, alkali 

bağlı seramikler, alkali kül materyali, toprak çimentoları, hidro seramikler gibi çeĢitli 

isimler ile tanımlanmıĢtır (Provis ve Van Deventer 2009). 
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Jeopolimerler inorganik polimerler sınıfında değerlendirilmektedir. Jeopolimerlerin 

kimyasal kompozisyonu doğal zeolitik malzemelerinkilerle benzerlik göstermektedir. 

Ancak onlardan farklı olarak mikro yapıları düzensizdir (Bakri vd. 2012). 

 

Jeopolimer üretimi, genel olarak alümina ve silika esaslı killerin alkali aktivatörlerle 

reaksiyona girerek üç boyutlu alüminasilikat veya polimerize silikat tetrahedral 

bileĢiklerinin oluĢturulması sürecidir. Alkali ortamda Si-O-Al ve Si-O-Si kovelent bağ 

oluĢumları ile polimerizasyon ilerler. Sialat yapısı SiO4 ve AlO4 molekülleri arasında 

tüm oksijen atomlarının tetrahedral bağlar kurması ile oluĢur (Yang vd.2012, Salwa vd. 

2013). Jeopolimerizasyon reaksiyonu sonucunda genel olarak aĢağıdaki gibi formüle 

edilen üç boyutlu tekto-alüminasilikat yapılar oluĢmaktadır.  

 

          Mn[-(SiO2)z-AlO2]n.wH2O                                                     (2.1) 

 

M: katyonlar( K, Na, Ca) 

n: polikondansasyon derecesi 

z: üç boyutlu polikondansasyon ağ yapı tekrar sayısıdır. 

 

Polimer bağ yapısının oksijenli diziliĢinin sıklık düzeyine ve elementlere göre sialat (Si-

O-Al-O-), polisialat siloxo ya da polisialat disiloxo yapıları meydana gelmektedir. 
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ġekil 2.9 Polimer bağ yapısının oksijenli diziliĢinin sıklık düzeyine ve elementlere göre 

jeopolimer yapıları (Davidovits 2002, 2005). 

 

Jeopolimer köpükler birçok jeopolimer ürün arasında geleceği en parlak olanlar 

grubundadır. Jeopolimer köpükleri bu kadar önemli kılan özelliği ise 100 
o
C altında 

üretilebiliyor olmasına rağmen 900 
o
C‟lerin üzerinde üretilmekte olan cam ve seramik 

köpüklerle benzer özelliklere sahip olmasıdır. Jeopolimer köpük hücresel yapısının elde 

edilmesi sodyum silikat ve alkali aktivatörlerin yanı sıra farklı köpük ajanları ve yüzey 

aktif madde kullanımıyla mümkün olmaktadır (Ducman and Korat 2016). 

 

2.5.1 Jeopolimer ve Jeopolimer Köpük Üretiminde Kullanılan Hammaddeler  

 

2.5.1.1 Alümina Silikat Esaslı Hammaddeler 

 

Teorik olarak silika ve alüminyumdan oluĢan herhangi bir malzeme jeopolimer 



16 

üretiminde kullanıma uygundur. Jeopolimer üretiminde alüminasilikat kaynağı olarak  

ampirik formülünde Al, Si ve O içeren kaolin, mika ve killer gibi doğal hammaddelerin 

yanı sıra uçucu kül, silis dumanı, kırmızı çamur, pirinç kabuğu külü gibi sanayi yan 

ürün malzemeleri de kullanılabilmektedir (Riessen vd. 2017, Wallah and Rangan 2006).  

 

Doğal hammaddeler içinde en çok tercih edileni meta kaolindir. Çoğunlukla meta kaolin 

kullanılmasının nedeni, homojen özelliklere sahip olarak büyük miktarlarda elde 

edilebilen endüstriyel bir mineral olmasıdır. Meta kaolin ayrıca Portland çimentosuna 

kıyasla çevre dostudur. Üretimi için çok daha düĢük kalsinasyon sıcaklığı gerektirir ve 

Portland çimentosundan% 80-90 daha az CO2 yayar (Rovnanik 2010, Azimi vd. 2016). 

 

Atık malzeme olarak en çok uçucu küller kullanılmaktadır. Uçucu kül, termik 

santrallerde kömürün yanması sonucu meydana gelen baca gazları ile taĢınarak siklon 

veya elektro filtrelerde toplanan bir yan üründür. Yüksek sıcaklıklarda kömürün yanma 

prosesi sonucu eriyen malzeme soğuyarak, gaz akıĢı ile kısmen veya tamamen küresel 

Ģekilli kül taneciklerine dönüĢmektedir. Bu kül taneciklerine çok ince yapıda (0,5-150 

mikron) olduğundan ve baca gazları ile sürüklenmelerinden dolayı uçucu kül 

denilmektedir (Türker vd. 2009). Uçucu küller yapılarında temel elementler olarak Si, 

AI, Ca ve S bulundururlar. Esas olarak alümina silikatlardan ve bunlarla birlikte 

bulunabilen Fe, Mg, Na, K, Ca, Ti ve nadir toprak elementlerinden oluĢur. Uçucu olan 

veya uçucu oksitleri oluĢturan As, Cd, Ga, Mo, Pb, Se ve Zn gibi elementler matrise 

girme eğilimi göstermezler. Bu elementler deriĢimleri tane boyutu ile ters orantılı olarak 

uçucu küllerin yüzeylerinde toplanırlar (Güler vd. 2005). 

 

F tipi ve C tipi olmak üzere iki çeĢit uçucu kül bulunmaktadır. F tipi uçucu kül antrasit 

veya bitümlü kömürün yakılmasından elde edilmektedir. Bu sınıftaki uçucu küller 

puzolanik özelliğe sahiptir.  C tipi uçucu küller ise linyit ve alt bitümlü kömürün 

yakılmasından elde edilmektedir. C tipi uçucu küller puzolanik özelliklerinin yanı sıra 

bazı çimento özelliklerini de taĢımaktadır. C tipi uçucu küllerden bazıları %10‟dan daha 

fazla kireç içermektedir (Barbour 1991). 
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Jeopolimer üretiminde kullanılan uçucu külün partikül büyüklüğü, kalsiyum içeriği, 

alkali metal içeriği, amorf içeriği ve uçucu külün morfolojisi nihai ürün özelliklerini 

etkilemektedir. Ayrıca, uçucu kül içindeki kalsiyum içeriğinin, nihai basınç dayanımı 

üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Kalsiyum içeriği arttıkça daha yüksek basınç 

dayanımı elde edilmektedir. Bununla birlikte en iyi bağlanma özelliklerini 

sağlayabilmek için hammadde olarak kullanılacak olan uçucu külün sahip olması 

gereken bazı özellikler vardır. Bunlar; 

 

 DüĢük kalsiyum içeriği, 

 %5‟den daha az yanmamıĢ malzeme, 

 Max. %10 Fe2O3 içeriği, 

 %40-50 reaktif silika içeriği, 

 Yüksek oranda camsı faz, 

 %80-90 oranında tane boyutu 45 mm‟den düĢük partiküller (Wallah and Rangan 

2006). 

 

2.5.1.2 Alkali Aktivatörler 

 

Alkali aktivatör olarak kullanılacak hammaddenin alkali oranı, hammadde içindeki Si 

ve Al atomlarını çözerek stabil tetrahedral yapının oluĢumunu sağlayabilecek kadar 

yüksek olmalıdır. Jeopolimer üretiminde genellikle sodyum hidroksit (NaOH) ve 

sodyum silikat (Na2SiO3) ya da potasyum hidroksit (KOH) ya da potasyum silikat 

(K2SiO3) kullanılmaktadır. KOH, NaOH‟a göre daha alkali olmasına rağmen yapılan 

araĢtırmalar NaOH‟ın Si ve Al atomlarının çözündürmede daha etkili olduğunu 

göstermiĢtir. Ayrıca potasyum içerikli alkaliler pahalı olduklarından dolayı ekonomik 

açıdan da pek tercih edilmemektedir (Lach at al. 2016, Xu and Deventer 1999). Alkali 

aktivatör olarak, NaOH ve Na2SiO3 kombinasyonun kullanımının tek baĢına NaOH 

kullanımına göre daha yüksek jeopolimerizasyon oranlarına yol açmaktadır. Alkali 

hidroksit alüminasilikat malzemenin çözünmesinden sorumluyken, Na2SiO3 bağlayıcı 

olarak rol almaktadır (Yahya at al. 2015). Katz yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada aktivatör 

konsantrasyonundaki artıĢın jeopolimer ürünün mukavemetinde artıĢa yol açtığını 

raporlamıĢtır (Katz 1997).  
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Aynı Ģekilde Girawale de jeopolimer beton üzerine yapmıĢ olduğu çalıĢmada NaOH 

molaritesindeki artıĢın basma mukavemetinde olumlu sonuçlar verdiğini vurgulamıĢtır 

(Girawale 2015). 

 

2.5.1.3 Köpük Oluşturucu Ajanlar 

 

Jeopolimer köpük üretim sürecinde kullanılmaktadırlar. Köpük ajanları jeopolimer harç 

içindeki alkaliler ile reaksiyona girerek gaz oluĢumunu sağlarlar. OluĢan gaz jeopolimer 

malzeme içerisinde gözenekli yapının oluĢumunu sağlar. Köpük ajanı olarak hidrojen 

peroksit (H2O2), NaOCl ya da çinko, alüminyum gibi metal tozları kullanılmaktadır. 

Ayrıca silisyum karbür içerisinde bulunan metalik silikon impuritileri alkali ortam 

içerisinde hidrojen gazı çıkıĢına neden olmaktadır ve bu özelliği sayesinde köpük ajanı 

olarak kullanıma uygundur. Alüminyum tozunun ve H2O2„nin sistem içerisinde 

meydana getirdiği reaksiyonlar aĢağıdaki eĢitliklerde gösterilmektedir. 

 

                     8Al + 2OH
- 
+ 2H2O                4Al2O- + 3H2                                           (2.2) 

                     H2O2 + OH
- 
                      HO2- + H2O                                                   (2.3)  

                     HO2- + H2O2                      H2O + O2 + OH
-
                                           (2.4)   

 

Köpük ajanı oranındaki artıĢ gözenek miktarında artmalara sebep olarak yoğunluğu 

düĢürmekte ancak basma mukavemetini olumsuz etkilemektedir. Her reçete içeriğine 

bağlı olarak belli bir orandan sonraki artıĢ oluĢan gözeneklerde birleĢmelere, bundan 

kaynaklı çökmelere neden olmaktadır (Masi vd.2014, Ducman and Korat 2016). 

 

2.5.1.4 Sürfaktanlar  

 

Sürfaktanlar ara yüzeylerde etkili yüzey aktif maddelerdir. Sürfaktan maddeler yüzey 

gerilimini düĢürdükleri için oluĢan hava kabarcıkları yüzeye çıktığında uzun süre 

patlamadan kalırlar. Jeopolimer köpük üretiminde daha homojen ve kararlı hava 

kabarcıklarının oluĢturulması ve karıĢtırma esnasında havanın sürüklenmesinin 

sağlanması amacıyla çeĢitli sürfaktanlar kullanılmaktadır (Holmberg 2002). 
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2.6 Jeopolimer Köpük OluĢumu 

 

Jeopolimer köpük oluĢumunun sağlanması için iki farklı yöntem kullanılmaktadır. 

Bunlardan ilki pre-foaming yöntemidir. Bu yöntemde köpük ajanı su ile önceden 

karıĢtırılarak köpük yapı oluĢturulmakta ve elde edilen köpük jeopolimer harca ilave 

edilerek gözenekli yapı meydana getirilir. Ġkinci yöntem ise mixed-foaming yöntemidir. 

Bu yöntemde gözenekli yapı, köpük ajanı diğer hammaddelerle birlikte eklenip 

karıĢtırılarak elde edilir. Köpük oluĢumu esnasında meydana gelen gözeneklerin boyut 

ve miktarları; 

 

 Kullanılan hammaddeye, 

 Kullanılan köpük ajanına, 

 Kullanılan yönteme, 

 Kür koĢullarına, 

Bağlı olarak değiĢiklik göstermektedir.  

 

Pre-foaming yöntemi ile elde edilen jeopolimer köpükler genellikle düĢük gözenekli 

yapı sergilemektedir. DüĢük gözenekli yapı oluĢumuna paralel olarak bu yöntemle elde 

edilen ürünlerde yüksek yoğunluk ve yüksek termal iletkenlik değerleri 

gözlemlenmektedir (Zhao vd.2015, Abdullah vd. 2012). 

 

Yapılan çalıĢmalar, kullanılan hammaddedeki Si/Al oranındaki artıĢın gözenek 

miktarında ve gözenek boyut dağılımında azalmalar meydana getirdiğini ve buna bağlı 

olarak da termal iletkenlik değerini yükselttiğini göstermektedir (Zhang vd. 2015). 

 

2.7 Jeopolimerlerin Avantajları 

 

 Enerji tasarrufu ve çevre dostu: Çimento üretim sırasında kireç taĢlarının 

ayrıĢması ve fosil yakıtların yanması sonucu CO2 salınımı olmaktadır. 

Çimentosuz teknoloji olan jeopolimer üretimi CO2 salınımını minimize ederek 

global ısınmayı engellemektedir (Masi vd. 2014, Novais vd. 2018). Ayrıca 

çimento üretimi için fırın sıcaklığını 1450
o
C‟lere kadar çıkması gerekmektedir. 

Bu değer tuğla üretimi için 900-1300
o
C arasındadır. Gaz beton üretiminde ise 
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otoklav kullanımı gerekmektedir. Diğer yapı elamanlarının yüksek sıcaklık ve 

ek proses ihtiyaçları ekonomik açıdan yüksek maliyetler doğurmaktayken 

jeopolimer oda sıcaklığında üretilebilmektedir (Toprak 2011). 

 

 Hammadde ÇeĢitliliği: Volkanik küller gibi doğal puzalonların ya da kil gibi 

doğal kaynakların hammadde olarak kullanılabilmesinin yanı sıra birçok 

sanayinin atık ürünlerinin de (uçucu kül, biokütle külü, lağım çamur külü, kağıt 

çamur, vb.) kullanılabiliyor olması jeopolimerlerin avantalarından bir tanesidir 

(Riessen vd.2017).  

 

 

 Çabuk sertleĢme ve donma: 

 

 Zehirli metalleri immobilize etme yeteneği: 

 

 Ġyi uzun vadeli özellikler ve dayanıklılık: Jeopolimer malzemeler binlerce yıl 

dıĢ etkilere dayanabilmektedir (Ducman and Korat 2016). 

 

 Yüksek ısı dayanımı: Jeopolimerler 600 
o
C‟de stabil kalabilirken Portland 

çimentosu 300 
o
C de bozulmalara baĢlar. 

 

 Aside karĢı dayanıklılık: Portland çimentosunun aksine jeopolimerlerin yapısı 

kirece dayanmaz ve bu sayede asidik çözeltilerde çözünmez (Wallah and 

Rangan 2006). 

 

 Yangına dayanıklılık: Ġçeriğindeki kristalin fazların miktarına bağlı olarak 800-

1000 
o
C‟lere kadar kullanım sıcaklığına sahiptir (Bai vd. 2017). 

 

2.8 Jeopolimerlerin Kullanım Alanları 

 

 

Jeopolimerin özelliklerini ve buna bağlı olarak kullanım alanlarını belirleyen ana faktör 

polisialat kimyasal yapısındaki Si /Al molar oranıdır. ġekil 2.10‟da görüldüğü gibi 1, 2 

ve 3 gibi düĢük oranlardaki Si/Al oranı sistemde rijit üç boyutlu bir ağ yapısının 
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oluĢumunu baĢlatır. Si/Al oranı 15‟in üzerine çıktığında ise jeopolimer malzemeye 

polimerik özellik sağlar (Wallah and Rangan 2006). 

 

 

ġekil 2.10 Kullanım alanlarına göre jeopolimerler (Davidovits. 2002). 

 

Si/Al oranının bire eĢit olduğu sistemlerde zeolit kristaline benzeyen tuğla, seramik ve 

yangından koruyucu ürünler elde edilebilmektedir. 

 

Bu oran ikiye eĢit olduğunda yine seramik (kristalin), amorf arası bir yapıda jeopolimer 

çimento ve betonu sentezlenebildiği gibi daha ileri teknolojiler kullanılarak radyoaktif 

atıkların depolanması için gerekli yapılar üretilebilmektedir. 
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Oranın üçe eĢit olduğu durumlarda ise akıĢkan polimerik karakter artıĢ göstermektedir. 

Si/Al oranı üçün üzerine çıktığı durumlarda dolgu köpük malzemesi üretilebilir. 

 

Si/Al>15 olduğunda iki boyutlu moleküler ağ yapısında jeopolimer pastası 

oluĢmaktadır. OluĢan bu yeni yapı yangın ve ısı dayanımı yüksek malzemelerin 

üretiminde kullanıma uygundur ve bu özellikleri sayesinde savaĢ uçaklarında 

kullanılabilecek nano kompozit yapıların üretiminde tercih edilmektedir (Davidovits 

2002, Wallah ve Rangan 2006). 

 

2.9 Kolemanit 

 

Bor endüstriyel anlamda metal ve ametal elementlerle yaptığı bileĢiklerin ürün üzerinde 

daha iyi özellikler elde edilmesine sağladığı katkılardan dolayı önemlidir. Ayrıca 

Türkiye dünya genelinde %72,8‟lik bor rezerviyle ilk sırada yer almaktadır. Bor 

elementi doğada tek baĢına bulunamaz. Oksitli bileĢik halinde (B2O3) kolemanit, 

üleksit, tinkal ve benzeri minerallerin içinde bulunur (Kutuk 2014). 

 

Bor ürünlerinden biri olan kolemanitin kimyasal formülü 2CaO.3B2O3.5H2O‟dur. 

Hidrate haldeki kalsiyum boratın bir Ģeklidir ve bol miktarda kil mineraline sahiptir.  

Kristal yapısı mono kliniktir. Borik asit üretiminde sıkça kullanılmaktadır (Arslan ve 

Bayat 2016). 

 

Endüstride kolemanitin hammadde olarak kullanımı pek yaygın değildir. Ancak 

literatürde katkı maddesi olarak kolemanitin kullanıldığı çalıĢmalara rastlanmaktadır.  

Buna istinaden Eti Bor iĢletmesi son yıllarda farklı boyutlarda öğütülmüĢ kolemanit 

ürünlerini piyasaya sürmüĢtür. Kolemanit, fayans üretiminde sodyum feldspata 

alternatif ergitme ajanı olarak, sert porselen üretiminde sinterleme yardımcı maddesi 

olarak, duvar karosu üretiminde mermer yerine katkı maddesi olarak kullanılmıĢtır 

(Özdemir vd. 2019). 
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3. MATERYAL ve METOT 

 

3.1 Kullanılan Malzemeler 

 

Alümina silikat kaynağı olarak tuğla taban külü ve meta kaolin kullanılmıĢtır. Tuğla 

taban külü Afyonkarahisar il sınırları içinde bulunan Uysallar Toprak Sanayi ve Ticaret 

A.ġ firmasından temin edilmiĢtir. Kullanıma hazırlamak amacıyla taban külü jet 

değirmeninde öğütülerek 106 mikron altına elenmiĢtir. Elenen taban külünün kimyasal 

analizi yapılmıĢ ve Çizelge 3.1‟de verilmiĢtir. Jeopolimer üretimi için gerekli olan total 

alümina silikatın sağlanması amacıyla taban külüne ilave olarak kullanılan meta kaoline 

ait kimyasal analiz sonuçları da Çizelge 3.1‟de verilmiĢtir. Bu çalıĢmada kullanılan 

meta kaolin AVS Ġç ve DıĢ Ticaret Ltd. ġti. Ģirketinin CC-MW kodlu ürünüdür. 

 

Çizelge 3.1 Tuğla taban külü ve meta kaolin hammaddelerine ait kimyasal analiz sonuçları. 

Numune 

Adı 

SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

SO3 

(%) 

K2O 

(%) 

Na2O 

(%) 

K.K 

Tuğla 

taban külü 

43,45 14,19 19,08 7,50 2,16 6,73 2,20 0,28 3,55 

Metakaolen 52,76 41,66 1,04 0,39 0,66 0,11 1,36 0,07 0,42 

 

Meta kaolinin Malvern Mastersizer 2000 test cihazı ile yapılmıĢ olan tane dağılım 

analiz Çizelge 3.2 de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.2 Meta kaoline ait tane dağılım analizi. 

Tane Dağılımı  

Elek bakiyesi +45µm (%) Max. 0,004 

D50 (µm) 4-5 

D90 (µm) 22-23 

D98 (µm) 39-40 

 

Katkı malzemesi olarak kullanılacak olan 45µ ve 75µ incelikteki kolemanit Eti Maden 

ĠĢletmeleri Teknoloji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı tarafından temin edilmiĢtir. 
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Elde edilecek harcın jeopolimerleĢebilmesi için gerekli alkali ortamın oluĢturulması 

amacıyla NaOH ve Na2SiO3 (3 modüllük) birlikte kullanılmıĢtır. NaOH firmadan palet 

olarak temin edilmiĢ ve kullanım için saf su ile 12 M‟lık çözeltisi hazırlanmıĢtır. 

 

Köpük ajanı olarak bozulma reaksiyonu sonucu O2 açığa çıkararak gözenek oluĢumunu 

sağlayan H2O2 kullanılmıĢtır. Ayrıca oluĢan gözeneklerin boyutlarının ve stabilitelerinin 

sağlanması amacıyla sürfaktan olarak hostapur SAS 60 kullanılmıĢtır.  

 

3.2 Deneysel ÇalıĢmalar 

 

Jeopolimer üretiminde karıĢım oranlarını belirlerken Katı/sıvı ve Na2SO3 / NaOH 

oranları önemli parametrelerdendir. Katı / sıvı oranındaki artıĢ harcın viskozitesinde 

düĢüĢlere sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra, düĢük katı /sıvı oranına sahip jeopolimer 

çözünme oranını hızlandırabilirken düĢük bağlayıcı oranlarından kaynaklı mukavemette 

düĢüĢlere sebep olabilmektedir (Yahya vd. 2015).  

 

Zeolit bazlı jeopolimerlerde Na2SiO3 / NaOH oranındaki artıĢ (1,5‟e kadar) nihai 

ürünün basma mukavemetin de artıĢa yol açmaktadır (Yahya vd. 2015). Bu veriler ve 

literatürdeki mevcut bazı çalıĢmalarda dikkate alınarak hazırlanacak reçetelerde 

Na2SiO3 / NaOH oranı 2, katı / Alkali aktivatör (sıvı) oranı 1 olarak belirlenmiĢtir. 

 

Jeopolimer köpüklerde yoğunluğu ve buna bağlı olarak termal iletkenliği etkileyen 

önemli parametrelerden biri de kullanılan köpük ajanı miktarıdır. Ducman ve Korat 

yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında H2O2 miktarının etkilerini gözlemlemiĢlerdir. 

ÇalıĢmalarında H2O2 miktarı %0,5, %1, %1,5 ve %2,0 olacak Ģekilde denemeler 

dökmüĢlerdir. Elde edilen sonuçlarda %1,5 oranına kadar yoğunlukta ve termal 

iletkenlikte azalmalar görülürken %2 oranında bu değerlerin tekrar yükseliĢe geçtiğini 

gözlemlemiĢlerdir. Bunun sebebini ise gözenek birleĢmeleri ve çökelmeleri olduğunu 

savunmuĢlardır (Ducman ve Korat 2016). Bu alanda baĢka bir çalıĢma da Azimi ve 

arkadaĢları tarafından denenmiĢ ve benzer sonuçlar elde edilmiĢtir. H2O2 miktarında ki 

artıĢ belli bir noktaya kadar termal iletkenlik üzerinde olumlu etkiler sergilerken 

optimum noktadan sonra olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu hususta asıl önemli konu 
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elde edilen gözeneklerin hücre yapısı, boyutu, Ģekli ve hacmidir (Azimi vd. 2016). 

YapılmıĢ olan bu çalıĢmalar dikkate alınarak H2O2 miktarı minimum %1 olarak 

belirlenmiĢtir. Aynı reçete içerisinde %1,2 H2O2 oranı ile de bir adet deneme reçetesi 

hazırlanmıĢ ancak nihai ürün yüzeyinde fazlaca çatlaklar ve yüzeysel dağılmaların 

meydana gelmesinden dolayı %1 oranında karar kılınmıĢtır. 

 

Reçetelerde kullanılacak olan meta kaolin oranları minimumda tutulmak istenmiĢtir. %5 

oranıyla baĢlanılan reçete demesinde hazırlanan jeopolimer harcın dökülebilir kıvamda 

olmamasından dolayı denemeler doğrultusunda minimum meta kaolin miktarı %8 

olarak belirlenmiĢtir. Meta kaolin miktarındaki artıĢın nihai ürün üzerindeki etkilerin 

gözlemlenebilmesi için %10 ve %15 meta kaolin katkılı 2 ayrı reçete daha dökülmüĢtür. 

 

Bu çalıĢma içerisinde ayrıca kolemanit katkısının nihai ürün üzerindeki etkisinin 

gözlemlenebilmesi amacıyla %1, %3 ve %5 katkılı reçeteler hazırlanmıĢtır. Kolemanit 

olarak ise iki ayrı tane boyutu (45µ ve 75µ) kullanılarak tane boyut etkisi de 

gözlemlenmiĢtir. 

 

Yapılan çalıĢmalar kür sıcaklığındaki artıĢın jeopolimerizasyon üzerinde olumlu etkiler 

yarattığı yönündedir. Bu amaçla sıcaklığın nihai ürün üzerindeki etkilerinin 

gözlemlenebilmesi amacıyla ürünlere 70
o
C ve 90

o
C olmak üzere iki ayrı sıcaklıkta 6 

saatlik kür koĢulları uygulanmıĢtır. Ayrıca reçetelerden bir tanesi, kalıplara dökülüp 

kabarmasını tamamladıktan sonra kalıpların ağzı kapatılarak 1 gün, kalıptan 

çıkarıldıktan sonra ise ağzı kapalı poĢet içinde 28 gün kendi ısı ve neminde küre tabi 

tutulmuĢtur.  

 

Bütün bu parametreler dikkate alınarak toplamda 9 adet numune hazırlanmıĢtır. Bu 

numunelere ait reçetelerin ağırlıkça yüzdeleri ve kür koĢulları Çizelge 3.3‟de 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.3 Hazırlanan numune reçetelerinin ağırlıkça yüzdeleri ve kür koĢulları. 

Hammadde D1  D2  D3 D4  D5  D6  D7  D8  D9  

TTK 36 34 29 34 35 31 24 31 34 

Metakaolin 8 10 15 10 8 10 15 10 10 

Kolemanit(45µ) - - - - 1 3 5 - - 

Kolemanit(75µ) - - - - - - - 3 - 

Na2SiO3 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 

NaOH 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 

H2O2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Hostapur  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Su 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Kür koĢulları 

(
o
C/Saat) 

90/6 90/6 90/6 70/6 90/6 90/6 90/6 90/6 1 gün ağzı 

kapalı 

kalıpta 28 

gün ağzı 

kapatılmıĢ 

poĢette 
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3.2.1 Deneysel AkıĢ ġeması 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ġekil 3.1 Deneysel akıĢ Ģeması. 

Öğütme 

(Tuğla taban külü) 

Eleme 

(106µ ) 

KarıĢtırma 

Alkali ve Su  Ekleme 

(Na2SiO3 + NaOH) 

KarıĢtırma 

(3 dk) 

Köpük Ajanı Ekleme ve 

KarıĢtırma (30sn) 

Surfaktan Ekleme ve 

KarıĢtırma (30sn) 

Döküm ve Kürleme 

Testler 

 Yoğunluk 

 Basma 

Mukavemeti 

 XRD 

 SEM 

 Termal Ġletkenlik 
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Reçeteye göre Reçeteye göre 
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Tuğla taban külü jet değirmeninde 20dk öğütülerek 106µ elekten elenmiĢ ve reçetelerde 

elek altları kullanılmıĢtır. KarıĢtırma iĢlemi mekanik karıĢtırıcı kullanılarak yapılmıĢtır. 

Nihai karıĢtırma sonrası harç, basma deneyi için çapı 75mm olan silindir kalıplara, diğer 

deneylerde kullanılmak için 10*10*10„luk kalıplara dökülmüĢtür. Kalıplara dökülen 

numunelerin bekleme öncesi ve sonrasına ait görüntüler resim 3.1‟de verilmiĢtir. 

Kalıplara dökülen numuneler ilk kabarmaları tamamlanana kadar 15dk laboratuvar 

koĢullarında bekletildikten sonra belirlenen sıcaklık ve sürelerde küre tabi tutulmak 

üzere etüve konulmuĢtur. Etüve ani kurumadan kaynaklı oluĢabilecek çatlamaları 

önlemek amacıyla baĢka bir kap içerisinde su konulmuĢtur. 

 

 

Resim 3.1 Kalıplara dökülen numunelerin bekleme öncesi (a) ve sonrası (b) görüntüleri. 

 

3.2.2 Porozite ve Yoğunluk Ölçümleri 

 

Por boyutu, por boyut dağılımı ve yüzey alanı gibi por özelliklerinin ölçümlerinde civa 

porozimetresi kullanılmıĢtır. Ölçüm, civa gibi reaktif ve ıslatıcı olmayan bir sıvının, 

yeterli basınç uygulanmadığı takdirde ince porlara giremeyeceği prensibi üzerine 

kuruludur. Cihaz, uygulanan basınca karĢı hücrede azalan cıva miktarını, hücre uçları 

arasındaki kapasitans değiĢiminden tayin eder. Por boyutu ise basıncın fonksiyonu 

olarak hesaplanır. 

a b 
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Numunelere ait bağıl yoğunluk değerleri ArĢimet yöntemi temel alınarak belirlenmiĢtir. 

Yoğunluk değerleri en az 3 numune üzerinden ortalamaları alınarak tespit edilmiĢtir. 

Yoğunluk hesabında aĢağıdaki eĢitlik kullanılmıĢtır. 

                                    

                                    Yoğunluk =      
  

     
                                                               (3.1) 

 

M0: Kuru Ağırlık, M1: Su emmiĢ ağırlık, M2: Su içindeki ağırlık 

 

3.2.3 Mekanik Özelliklerin Ġncelenmesi 

 

Numunelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi amacıyla basma yüklemesi altındaki 

kırılma davranıĢları gözlemlenmiĢtir. Basma testlerinde Shimadzu-AG-IS-100 kN 

cihazı (Resim 3.2) kullanılmıĢtır. Testlerde 75 mm çapında silindirik kalıplara dökülen 

numuneler kullanılmıĢtır. Numunelerin alt ve üst yüzeylerinin birbirine paralel olmasına 

özellikle dikkat edilmiĢtir. Basma mukavemeti değerleri en az 3 numune üzerinden 

ortalamaları alınarak tespit edilmiĢtir. 

 

 

Resim 3.2 Basma dayanımı testlerinin yapıldığı cihazın görüntüsü. 
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3.2.4 Mikro Yapısal ve Minerolojik Analizler 

 

Nihai numunelerin mikro yapıları taramalı elektron mikroskobu (SEM) (LEO 1430 VP) 

ile incelenmiĢtir. Ġnceleme öncesinde numuneler uygun bir bölgeden kesildikten sonra 

soğuk kalıplama ile reçine içerisine alınmıĢtır. Reçineye alınan numunelerin yüzeyleri 

zımparalanarak pürüzsüz hale getirilmiĢtir.  

 

Mineralojik incelemeler için Shimadzu marka XRD- 6000 model Bakır (Cu) x ıĢını 

tüpüne sahip cihaz kullanılmıĢtır. Analizi yapılacak olan numunelerden alınan uygun 

parçalar seramik havanlarda öğütülerek toz haline getirilmiĢ ve 106µ eleklerden 

elenmiĢtir.  

 

3.2.5 Termal Ġletkenlik Ölçümleri 

 

Termal iletkenlik ölçümleri C-THERM / TCi Thermal Conductivity cihazı kullanılarak 

yapıldı. Cihaz 3 cm çapa sahip hassas sensörlü ile sensor üzerine koyulan malzemenin 

termal iletkenlik sabiti ( k ) W/mK cinsinden belirlenmektedir.  Ölçümü yapılacak 

malzemenin uygun bir yüzeyi ( düz ve pürüzsüz) cihazın sensoru ile temas ettirilir ve 

cihaz sensor ile numune arasındaki sıcaklık etkileĢiminden yola çıkarak malzemenin 

termal iletkenlik katsayısını( k ) W/mK cinsinden belirlemektedir. Ölçüm için 4*4*1 cm 

boyutunda numuneler hazırlandı. Hazırlanan numunelere ait görüntüler Resim 3.3‟de 

verilmiĢtir. 

 

 

Resim 3.3 Termal iletkenlik için hazırlanan numuneler. 
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4. BULGULAR 

 

4.1 Basma Mukavemeti, Yoğunluk ve Porozite Değerleri 

 

Kürleme koĢullarını tamamlayan 9 ayrı reçetenin uygun ölçüde hazırlanmıĢ 

numunelerinin ArĢimet prensibi kullanılarak elde edilen yoğunluk değerlerine ait grafiği 

ġekil 4.1 de verilmiĢtir. Grafikte açıkça görüldüğü gibi numunelere ait yoğunluk 

değerleri 0,60 ile 0,73 g/cm
3
 arasında değiĢmekte ve en yüksek yoğunluk pikine kadar 

değerler arasında fazlaca sapma yoktur. En düĢük yoğunluk değeri olan 0,60 g/cm
3
‟lük 

değere %1 oranında 45µ incelikte kolemanit kullanılan numude; en yüksek değer olan 

0,73 g/cm
3
‟lük sonuca ise %3 oranında 75 µ incelikte kolemanit kullanılan numunede 

ulaĢılmıĢtır.  

 

Basma mukavemeti değerleri 1,05 ile 2,63 kN arasında değiĢmekte ve yoğunluğun 

aksine numuneler arası sapmalar belirgindir. Numunelere ait basma mukavemeti 

değerleri ise ġekil 4.2 deki grafikte verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.1 Numunelere ait yoğunluk grafiği. 
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ġekil 4.2 Numunelere ait basma mukavemeti grafiği. 

 

Numunelere ait % porozite ölçüm sonuçları ve hacimsel ortalama por çapı (A)  ġekil 4.3 ve 

ġekil 4.4‟de verilmiĢtir. ġekilde görüldüğü gibi porozite değerleri %56,25 ile %142,57 arasında; 

hacimsel ortala por çapı ise 187621 A ile 1114689 A arasında değiĢiklik göstermektedir. 

 

 

ġekil 4.3 Numunelere ait % porozite grafiği. 
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ġekil 4.4 Numunelere ait hacimsel ortalama por çapı grafiği. 

 

4.2 Termal Ġletkenlik Değerleri 

 

Numunelere ait termal iletkenlik değerleri 0,061 ile 0,124 W/mK gibi geniĢ bir aralığa 

yayılmıĢtır. Termal iletkenlik sonuçlarını gösteren grafik ġekil 4.5‟de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.5 Numunelere ait termal iletkenlik grafiği.  
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4.3 Numunelere Ait SEM Görüntüleri 

 

SEM, numune yüzeyinin üç boyutlu görüntülerin elde edilmesinde kullanılır. 

Numunelerin yüzeyinden alınan SEM görüntüleri numunelerin yapısındaki gözeneklere 

ait homojenlik, Ģekil ve boyut gibi bir takım çıkarımlar yapmayı mümkün kılmaktadır. 

Ayrıca numune içyapısında mikro çatlak varlıklarını ve çözünmemiĢ kalıntı maddelerin 

tespitine de olanak sağlamaktadır.  

 

Her bir numunenin 50X, 100X, 1000X ve 2500X büyütmede elde edilen SEM 

görüntüleri ġekil 4.6, ġekil 4.7, ġekil 4.8, ġekil 4.9, ġekil 4.10, ġekil 4.11, ġekil 4.12, 

ġekil 4.13 ve ġekil 4.14 de verilmiĢtir.  

 

          

           

ġekil 4.6 D1 numunesine ait 50X(a), 100X(b), 1000X(c) ve 2500X(d) büyütmede SEM  

görüntüleri. 

  

a 

 

c 

 

b 

 

d 
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ġekil 4.7 D2 numunesine ait 50X(a), 100X(b), 1000X(c) ve 2500X(d) büyütmede SEM  

görüntüleri. 

 

             
 

             
ġekil 4.8 D3 numunesine ait 50X(a), 100X(b), 1000X(c) ve 2500X(d) büyütmede SEM  

görüntüleri. 

a 

d c 

b 

a 

d c 

b 
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ġekil 4.9 D4 numunesine ait 50X(a), 100X(b), 1000X(c) ve 2500X(d) büyütmede SEM  

görüntüleri. 

 

            
 

            
ġekil 4.10 D5 numunesine ait 50X(a), 100X(b), 1000X(c) ve 2500X(d) büyütmede SEM  

görüntüleri. 

a 

d c 

b 

a 

d c 

b 
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ġekil 4.11 D6 numunesine ait 50X(a), 250X(b), 1000X(c) ve 2500X(d) büyütmede SEM  

görüntüleri. 
 

             
 

            
ġekil 4.12 D7 numunesine ait 100X(a), 250X(b), 1000X(c) ve 2500X(d) büyütmede SEM  

görüntüleri. 

a 

c 

b 

d 

a 

d c 

b 
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ġekil 4.13 D8 numunesine ait 50X(a), 100X(b), 1000X(c) ve 2500X(d) büyütmede SEM  

görüntüleri. 

 

            
 

            
 

ġekil 4.14 D9 numunesine ait 50X(a), 100X(b), 1000X(c) ve 2500X(d) büyütmede SEM  

görüntüleri. 

 

a 

d c 

b 

a b 

d c 
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4.4 Numunelere Ait XRD Sonuçları 

 

Kullanılan tuğla taban külü (TTK) ve nihai ürünlere ait XRD desenleri ġekil 4.15‟de 

verilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, TTK ve numunelerin XRD desenlerinde 

~10 - 70 (2θ°) aralığında yoğunlaĢan kırınım pikleri gözlenmektedir. Kırınım pikleri 

bütün numunelerde benzer kristalin fazların mevcut olduğunu göstermektedir. 

Numunelerin yapısında değiĢen oranlarda kuvars (SiO2), hematit (Fe2O3), anhidrit 

(CaSO4), muskovit (KAl3Si3O10 (OH)2) kristalin fazları bulunmaktadır. 

 

 

 
ġekil 4.15 TTK ve numunelere ait XRD pikleri. 
 

[Q-Kuvars (SiO2), H-Hematit (Fe2O3), A-Anhidrit (CaSO4), M-Muskovit(KAl3Si3O10 (OH)2)] 
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5. TARTIġMA ve SONUÇ 

 

Numunelere ait yoğunluk sonuçlarına bakıldığında kompozisyonda meydana getirilen 

değiĢimlerin nihai sonuç üzerinde etkisinin önemli oranda olmadığı gözlemlenmiĢtir. 

%8, %10 ve  %15 olarak arttırılan meta kaolinli D1, D2 ve D3 reçetelerinde 

yoğunluklar 0,64, 0,62 ve 0,65g/cm
3
 gibi birbirine oldukça yakın değerler göstermiĢtir. 

Kolemanit katkı oranlarının ve tane boyut dağılımlarının da yoğunluk üzerinde çok 

etkisi olmadığı, %1, %3 ve % 5 oranlarında 45 µ incelikte kolemanit eklenen D5, D6 ve 

D7 reçetelerinde yoğunluğun 0,60, 0,63 ve 0,61g/cm
3
 olarak değiĢtiği saptanmıĢtır. 

Aynı oranda kolemanit içermelerine rağmen incelikleri 45µ ve 75µ olarak değiĢen D6 

ve D8 reçetelerinde ise yoğunluk değerleri 0,63 ve 0,61‟dir. Benzer Ģekilde aynı 

reçeteye ancak farklı kür sıcaklığına sahip olan D2 ve D4 numunelerinde yoğunluk 

değerlerinin 0,62 ve 0,63g/cm
3
 olduğu; 70

o
C ile 90

o
C kür sıcaklıklarının yoğunluğu 

değiĢtirmediği görülmüĢtür. Ancak D2 ve D4 numuneleri ile aynı reçeteye sahip olan 

D9 reçetesine uygulanan kür koĢulları yoğunlukta belirgin bir artıĢa sebep olmuĢtur. D9 

reçetesi kalıba döküldükten sonra kabarması beklenmiĢ, sonrasında kalıbın ağzı 

kapatılarak bir gün laboratuvar koĢullarında bekletildikten sonra kalıptan çıkarılarak 28 

gün ağzı kapalı poĢet içerisinde kendi nemi ve ortam sıcaklığı ile kürlenmiĢtir. 

Yoğunlukta meydana gelen bu artıĢın; kür sıcaklığının, diğer numunelerin içyapısında 

meydana getirmiĢ olduğu çatlak oranlarının kendi kendine kürleme koĢullarında daha 

aza indirilmiĢ olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

 

Basma mukavemeti değerleri literatürde bahsedildiği üzere meta kaolin oranlarındaki 

artıĢa paralel olarak bir artma göstermiĢtir. %8, %10 ve %15 oranlarında artan meta 

kaolin miktarları ile D1, D2 ve D3 numunelerinde basma mukavemetleri 1,89, 2,01 ve 

2,63 kN olarak artıĢ göstermiĢtir. D2 ile aynı içerikli reçete olan ancak kür sıcaklığı 

90
o
C‟den 70

o
C‟ye düĢürülen D4 reçetesinde basma mukavemet değerinin 2,01 kN‟dan 

2,26 kN değerine yükseldiği görülmüĢtür. Kür sıcaklığının numunenin basma 

mukavemeti üzerindeki etkileri konusunda literatürdeki çalıĢmalarda farklı sonuçlar 

elde edilmiĢtir. Fernandez- Jimenez v.d. (1999) yüksek fırın cürufu ile yapmıĢ olduğu 

çalıĢmasında NaOH ile cam suyunun beraber kullanıldığı durumlarda kür sıcaklığının 

mukavemeti düĢürdüğünü ancak cam suyu kullanılmadığında ise arttırdığını söylemiĢtir.  

Silva'ya göre (1998), bu durum kürleme sıcaklığındaki artıĢın reaksiyona girmemiĢ 
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malzeme miktarında artıĢa yol açmasından kaynaklanmaktadır. Jaarsveld v.d. (2002) ise 

meta kaolin uçucu kül karıĢımlarında kür sıcaklığının mukavemeti arttırdığını, bununla 

birlikte, uzun kürlenme süresinin aĢırı büzülme nedeniyle malzeme yapısını 

zayıflattığını dile getirmiĢtir. Brough ve Atkinson (2002), cürufun cam suyu ile alkali 

aktivasyonu sonucu elde ettiği ürünlerde 20
o
C kür sıcaklığı ile 12 saat süreyle 80

o
C kür 

sıcaklığını kıyaslandığında mukavemetin 7 MPa‟dan 72 MPa‟a arttığını gözlemlemiĢtir 

(Castro-Gomes ve Jalali 2007). Kolemanit katkısının numunelerin basma 

mukavemetinde azalmaya sebep olduğu ancak artan 45 µ incelikteki kolemanit 

katkısının kolemanitli reçeteler arasında mukavemet artıĢını desteklediği görülmüĢtür. 

%1, %3 ve %5 oranındaki 45µ incelikli kolemanit katkılı reçetelerin basma mukavemeti 

değerleri 1,09, 1,17 ve 2,3 kN olarak ölçülmüĢtür. Bununla birlikte aynı kolemanit 

oranında farklı tane boyutuna sahip olan D6 ve D8 numunelerinde basma mukavemeti 

değeri 45µ incelikte 1,17 kN iken 75µ incelikte 1,05 kN‟a düĢmüĢtür. 

 

Termal iletkenlik değerlerinde reçetedeki artan metakaolin değeriyle bir paralellik 

gözlenmemiĢtir. Bunun sebebinin SEM görüntülerinde de görüleceği üzere neredeyse 

numunelerin tamamında görülen ve gözenekler arasında oluĢan kılcal çatlaklar olduğu 

düĢünülmüĢtür. Termal iletkenlik değerinde 3 ayrı Ģartlama koĢulunun da önemli bir 

değiĢim gözlenmemiĢtir. Aynı reçeteye ancak farklı kür koĢullarına sahip olan D2 

(90
o
C‟de 6 saat), D4 (70

o
C‟de 6 saat) ve D9 (poĢette kendi nemi ve sıcaklığında 28 gün) 

numunelerine ait termal iletkenlik değerleri sırasıyla 0,124, 0,122 ve 0,122 W/mK 

olarak ölçülmüĢtür. Kolemanit katkısının numunelerin termal iletkenlik değerleri 

üzerinde olumlu etkisi sonuçlarda açıkça görülmektedir. En iyi termal iletkenlik değeri 

olan 0,061 Wm/K‟ne %3 oranında 75µ incelikte kolemanit eklenerek elde edilen 

numunede ulaĢılmıĢtır. Kolemanit inceliğinin 45µ‟dan 75µ‟ na çıkarılması termal 

iletkenliğin 0,075‟den 0,061 Wm/K‟ne düĢmesini sağlamıĢtır. DüĢük orandaki 

kolemanit katkısı termal iletkenlik değerlerini olumlu yönde etkilerken, kolemanit 

miktarındaki artıĢla termal iletkenlik değerleri de artıĢ göstermektedir. 45 µ incelikte 

%1, %3 ve %5 oranlarında kolemanit katsıyla birlikte termal iletkenlik değerleri 

sırasıyla 0,066, 0,075 ve 0,093 Wm/K olarak artıĢ göstermiĢtir.  
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Numunelere ait farklı büyütmedeki SEM görüntüleri incelendiğinde numunelerin 

tamamında küresel yapıda homojen dağılımlı gözeneklerin oluĢtuğu görülmektedir. 

Gözeneklerle birlikte ağ Ģeklinde dağılım gösteren mikro çatlaklar kompozisyon ve kür 

koĢulları fark etmeksizin bütün numunelerde mevcuttur. Bunun sebebinin reaksiyonun 

hızlı gerçekleĢmesinden kaynaklı ani hava çıkıĢının olduğu düĢünülmektedir. Köpük 

ajanı ve /veya sürfaktan miktarında yapılacak azaltmalarla gaz oluĢum reaksiyon hızı 

düĢürülerek ya da yaĢ harcın viskozitesinde meydana getirilecek azaltmalar sayesinde 

gaz çıkıĢı kolaylaĢtırılarak mikro çatlakların engellenebileceği düĢünülmektedir.  

 

Numunelere ait civa porozimetresi ölçüm sonuçlarında elde edilen % porozite oranları 

ve ortalama por çapı değerleri numunelerin kompozisyon ve kür koĢullarından fazlaca 

etkilenmediği; değerlerin yoğunluk gibi bir birine yakın olduğu gözlemlenmiĢtir.  

 

XRD pikleri tuğla taban külünde bulunan kuvars (SiO2), hematit (Fe2O3), anhidrit 

(CaSO4), muskovit (KAl3Si3O10 (OH)2) kristalin fazlarının nihai ürünlerde de mevcut 

olduğunu göstermektedir. 

 

Bu tez çalıĢmasında kolemanit katkısı ile yüksek oranda tuğla taban külü içeren 

jeopolimerik ısı yalıtım malzemesi üretimi amaçlanmıĢtır. Bir malzemenin ısı yalıtımda 

kullanılabilmesi için termal iletkenlik değerinin belirli bir değerde olması 

gerekmektedir.  ISO (International Organization for Standardization) ve CEN 

(European Committee for Standardization) standartlarına göre bu değer 0,065 W/mK 

değerinden küçük olmalıdır. Hazırlanan 9 reçete içerisinde bu özelliği taĢıyan tek 

numune 0,061 W/mK değeri ile D8‟dir. D8 reçetesinin yoğunluğu 0,61 g/cm
3
 ve basma 

mukavemeti 1,05 kN olarak belirlenmiĢtir. Bu özellikleri ile D8 numunesi ısı yalıtımda 

kullanılmaya uygundur. Diğer numuneler ısı yalıtımında kullanılmak için uygun termal 

iletkenlik katsayısına sahip olmamasına rağmen literatürdeki birçok çalıĢmaya kıyasla 

oldukça iyi sonuçlara sahiptir. Lach v.d. uçucu kül ve tane boyutu 100 ile 500 µm 

arasında değiĢen mikro kürecikler kullanarak yapmıĢ oldukları çalıĢmada mikro kürecik 

ve hidrojen peroksit oranlarında yapmıĢ olduğu değiĢiklikler doğrultusunda en düĢük 

0,0826 W/mK, en yüksek 0,1273 W/mK ısıl iletkenlik katsayısı elde etmiĢlerdir (Lach 

v.d 2016). BaĢka bir çalıĢmada Feng v.d. kömür iĢleme tesislerinin atıkları olan kömür 
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uçucu külünü kullanarak yapmıĢ oldukları çalıĢmada en düĢük termal iletkenlik değeri 

olarak 0,0721 W/m K sonucunu elde edebilmiĢlerdir (Feng v.d 2015). Termal iletkenlik 

katsayısında literatürde jeopolimer olarak en iyi sonuç olan 0,03 W/mK değerine Vaou 

ve Panias‟ın hammadde olarak perlit, NaOH ve hidrojen peroksit kullanarak yapmıĢ 

oldukları çalıĢmaları sahiptir (Vaou ve Panias 2010). 

 

DüĢük oranlarda kolemanit katkısının jeopolimer köpüklerin termal iletkenlik 

değerlerini olumlu etkilediği, kolemanit katkısının tane boyutlarındaki değiĢimle bu 

etkinin daha da arttırılabileceği görülmüĢtür. 

 

Atık bir malzeme olan tuğla taban külünün tek baĢına olmasa da çok düĢük oranlarda 

katkılandırılarak jeopolimer seramik köpük üretiminde kullanılmaya uygun olduğu 

görülmüĢtür. Elde edilecek bu ürünlerin yalıtımda kullanıma uygun kompozisyonlarının 

oluĢturulabildiği, bu sayede düĢük maliyetlerle çevre dostu yalıtım ürünlerinin 

üretilebileceği belirlenmiĢtir. 

 

Ayrıca, farklı tip ve oranlardaki köpürtücü ajan katkısı ile özellikle ısı yalıtım 

malzemeleri için önemli özellikler olan yoğunluk ve termal iletkenlik değerlerinde daha 

üstün performansların elde edilebileceği de düĢünülmektedir. 
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