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MERMER ve TAS OCAKLARININ
CEVREYE OLAN ETKISININ GIDERILMESI
CALISMALARI

OZET

Acik ocak isletmeciliginin, hazirlik ¢aligmalar:
ve isletme asamasindan baslamak tizere iiretimin tiim
asamalarimn dogal cevrede olumsuz gelismelere yol
actigt bilinmektedir. Ocak isletmeciligi asamasinda ise
ekolojik denge bozulmasi, toprak kaymasi, toz olusumu
gibi bir dizi soruna yol ac¢tigi kaginmilmaz bir
gergektir Mermer ocak isletmeciligi sirasinda ortaya
ctkan olumsuz faktérlerin bertaraf edilerek veya en aza
indirilerek yapilmasi,konunun hassasiyeti acisindan
onemlidir. Bu makalede, mermer ocaklarinin ¢evreyi en
az etkilemesi igin, yerviizii gériintimii,yeralti
sulary,yertistii sulary, bitki ortiisii,toprak tizerine etkiler ve
atmosferik kirlilik, giiriiltii,toz gibi cevresel etkilere karsi
isletme swasinda ve isletme sonrasinda alinabilecek
onlemler irdelenmigtir.

1. GIRIS

Mermer ocak igletmeciliginde, uygulanan actk
isletme vyontemlerinin cevre iizerinde bazr olumsuz
etkileri bulundugu tartisma gétivrmez bir
gercektir Uluslar arast kabullere gore acgik ocak
isletmeciliginin yarattigi cevre zararlari:

- her tarafia bilinen,

- genellikle yoresel,

- zamanla siirl,

- korunma yéntemleri iyi bilinen zararlar olarak
tanimlanmaktadir Bu nedenle agitk ocak madenciligi
1982 Stockholm Diinya konferansinda en ¢ok tahribat
vapan endiistriler grubundan cikarilmistir. Buna ragmen
actk ocak isletmeciliginin sosyal kabulii biraz farkiidir.
Herkesin ciplak gézle tiim tahribati gorebilme
ozelliginden dolayi,bu tahribat halk tarafindan son
derece onemli ve tehlikeli olarak kabul edilir Halbuki
gercek cevre kirliligi yaratan kalici etki birakan unsurlar
(havava karisan gazlar gibi) toplum tarafindan daha az
bilinir ve daha az tehlikeli olarak telakki edilir (Libicki,
1992).
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Actk ocak madenciliginin yeryiiziiniin genel
yapisi, bitki ortiisii, hava,su, giiviiltii,toz  gibi ¢evre
elemanlart tizerinde etkisinin oldugu tartisma gotiirmez
bir gercektir. Ancak bu etkiler iyi bilinmekte olup kisa
veva uzun vadede kabul edilebilecek sinirlara
indirgenebilecek dzelliktediv. Bu makalede mermer ve
dogal tas ocak isletmelerinin cevreye olan etkilerinin
giderilmesi veva en asgari sartlara indirilmesi igin
yapilabilecek ¢alismalar incelenmistir.

2.MERMER OCAKLARINDA CEVRE ETKISI
ACISINDAN ALINABILECEK ONLEMLER

2.1. Isletme Swrasinda Alinabilecek Onlemler

Mermer ocaklarinin cevreyi kirletmesinin
onlenmesi amaciyla Isletme faaliyeti sirasinda doga
onartmina kolayltk saglanmast acisindan,bozulan bir
alanin iyvilestirilmesinde bazi ozelliklere dikkat etmek
gerekmektedir. Bunlar:

-Dokiim sahalart olarak ¢ok genis yiizeylerin
kullammindan kagimilmast,

-Daima yuvarlak ve yumusak formlarin bulunmasi,
araziye verilecek formlarin artistik,geometrik ya da sert
olmamasi,¢cevre pevzaji ile uyumlu olmasi,bunun icin
pevzajin gorsel elemanlariyla iliskili karakteristiklerin
analiz edilmesi sarttir,

-Olusturulacak egimlerin, erozyonu hizlandirmavacak ve
kullanimi stmrlamayacak derecede olmasi,

-Jeoteknik duraganligin da dikkate alinarak, yatay
platformda drenajlarin olusturuimasi,

-Dokiim sahalarimin gevreden gizlenmesinin kolayligi
yada zorlugu,

-Ocak c¢ukurunun isletme siiresince yavas yavas ve
gerektiginde terasiamalara gidilerek doldurulmasi
genelde dikkat edilmesi gereken hususlardir(Ugur, 2000).

2.1.1. Tozve hava kirliliginin o6nlenmesi

Mermerve dogal tas ocaklarinda olusan tozlarin
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tki kaynagr vardir.Bunlardan birincisi mermerlerin
kesilmesi yani iiretim sirasinda olusan primer tozlar,
tkincisi ise daha onceden olusmus ve ocak ortamimnda ve
yollarda ¢okmiis halde bulunan tozlarin ¢esitli etkenlerle
havalanmasi ile olusan sekonder tozlardr:

Mermer ocak isletme faaliyetleri sirasinda ortii
tabakasinin  kaldirilmasi, mermerlerin cikarilmasi,
tasinmasi ve islenmesi asamalarinda toz, biiyiik bir sorun
olarak ortava cikmaktadir. Kurak mevsimlerde ocak
zemini,dokiim yeri ve yollarin yiizeylerinden hava
sirkiilasyonlar: vasitasiyla tozlar ortaya ¢ikmaktadir.
Avni sekilde is makinelerinin ve nakliyat kamyonlarinin
ctkardigi tozlar da buna eklenmektedir Eger ocakta
patlatma yapilivorsa patlama sonucu ortaya ¢ikan
tozlarda bunlara dahil olur. Bu kaynaklardan oraya ¢ikan
tozlar ve ince tanelerriizgarla ucusarak havaya
karigirlar. Tozlarin yer degistivmesi hakim riizgarlarin
istikametinde olugsur ve ocak igerisinde yogunlastig
gozlemlenir (Celik, 2003).

Tozla miicadelede su kullanimi temel bir yontem
olarak bilinmektedir. Mermer bloklarinin elmas tel
yontemiyle kesilmesinde olusan tozlar, elmaslarin
sogutulmast amaciyla piiskiirtiilen sular tarafindan
bastirilmakta ve etrafa yayilmas: énlenmektedir. Kurak
mevsimlerde ocak, dokiim yeri ve yollarn yiizeylerinden
ctkan ve is makinelerinin hareketi sonucu ¢ikardigi tozlar
ve ince taneleri bastirmak icin bu yiizeylerin diizenli
olarak sulanmasi gerekmektedir Nakliyat, ocak ve dékiim
sahasi yollarinin tozmasinin onlenmesi igin kum ve ¢akil
gibi sert malzemelerle kaplanmasi ve sikistirilmast agik
isletme faalivetlerinden kaynaklanan tozlarin kontrol
altina alinmasi,bilinen onlemlerin basinda gelmektedir.
Micir ocagi olarak isletilen tas ocaklarinda kirma eleme
tesislerinde olusan tozlarin 6nlenmesi i¢in sulu kirma ve
elemle iglemi yapimalidirBu sekilde olusabilecek
tozlarin suya karismasi saglanacak ve hem civarda
bulunan insan sagligt hem de topragin korunmasi
saglanmis olacakur.

Mermer ocak igletmeciliginde en dnemli
hususlardan birisi insan sagligina verilen onem
olmalidw. Ciinkii  taglarin  bilesiminde bulunan bazi
maddeler insan saghg1 acisindan son derece zararlhdr.
Her ne kadar karbonat bilesimli kayag tozunun zararl
olmadigr soylense de sonugta solunum yollart ile
problemler ortaya ¢ikarirlar. Bu nedenle oncelikle insan
saghgr agisindan zararli olan tozun yani sira toz ve diger
tehlikelere karsi gerekli onlemler alinmalidiv.Alinmast
gerekli tedbirlerin basinda birtakim giivenlik
ekipmanlarimin kullanmilmas: gelivBu ekipmanlar genel
olarak gozliik, kulaklik,eldiven, toz maskesi ve beresidir
(Celik ve Bag¢ivandemir, 2002).
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2.1.2. Yeralti sularinin korunmasi

Ac¢tk ocaklarda ¢calismanin neden oldugu yer alti
su sevivesinin al¢almasina karsin alinacak onlemler
genellikle pasif énlemlerdiv. Bunlar sorunu énlemekten
cok ortaya ¢ikan tahribatin telafisi seklindedir. Cinkii
isletmenin dogast geregi ocak derinlestikce yer alti
suyunun ocak icerisine akmast kacinilmazdir. Bu sularmn
sizdign ¢atlak, fay boslugu ve tabaka arasi siireksizlik
viizeyleri gibi yerler sularin ¢ikis kaynagidir.Ocak
icerisine akan bu sular igletme faalivetlerini aksatacak
kadar agirt miktarlarda oldugu zaman, ocagin en diisiik
kotlu yerinde,bir drenaj kuyusu ac¢ilir ve bu kuyuda
biriktirilen fazla sular santrifiij pompalar yardimiyla
ocak digarisina muhtemelen bir dere ve nehir gibi bir su
kaynagina beslenir.Ayni zamanda bu kuyuda biriktirilen
sular mermer bloklarin elmas tel testereler ile kesilmesi
isleminde kullanlabilir. Boylelikle su temini kolaylasmigy
olur.

Mermer blok iiretiminde elmas tel kesme
tekniginin yayginlasmasi ile ocaklarda ihtiya¢ duyulan su
miktart artmistiv. Tel kesme makinesinin giiciine kesilen
mermerin boyutuna, tiiriine, icerigine ve siireksizliklerine
bagh olarak sekiz saatlik ¢calisma siiresinde 8-15 m’'lik
suya gereksinim duyulur.Sulu sondaj makinesi
kullanilmas: halinde ihtiva¢ duyulan toplam kullanma
suyu miktar: 10-20 m’/vardiya arasinda degisir (Karaca,
2001).

2.1.3. Yeriistii sularinin korunmasi

Ocaklarda drenaj kuyularmda biriktirilen yer
altt sulart santrifiij pompalar yardimiyla ocak disina
attlizBu sular dogal akig mecrasinda akarak bir dere
veya nehire daha sonrada gol gibi bir su kaynagina
ulagsmaktadir.Mermer ocaklarinda isletme
faaliyetlerinde kullantlan bu sular kesim islemi
sonucunda c¢ok kiiciik taneli partikiillerce
zenginlesmektedir. Bu tip atik sular beyaza yakin renkleri
ile kolayhkla mormal yer alti sularindan ayirt
edilebilmektedir.Ocakta kesim igleminde kullanilan ve
mermer partikiilleri iceren bu sularin,ocak disina
atmadan once,bir dinlendirme havuzunda dogal
¢oktiirme islemine tabi tutulmasi gerekmektedir.
Béylelikle suyun icindeki koloidal madde miktarinin
azaltilmas: saglanir:

2.1.4. Giiriiltii kontrolii

Gerek igletmelerde ¢alisan personelin gerekse
calismalarin siivdiiriildiigii yorede yasayan insanlarin
fiziksel ve fizyolojik saghgimin korunmast igin giiriiltiiye
karst onlem alimmast zaruri olup,meydana gelecek
giiriiltiiye bir simir konulmalidir Bunun saglanmasi igin
alinacak oénlemler arasinda kulak tikaglarinin
kullanilmasi,¢calisilan bélgelerde, binalarda is
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makinelerinin operator kabinlerinde ses yalitiminin
saglanmas: ve makinelerden c¢ikacak sesi azaltmak
amaciwyla bunlarin ozel susturucularla ve ses gegirmez
materyallerle techiz edilmesi yer alir (Libicki, 1992).

Patlatma gerektiren tas ocaklarinda ise
patlamalardan dogan giiriiltii ve sarsintilarin en aza
indivilmesi icin onlemler alinmalidinBu amag¢ igin
patlatma isleminin, minimum patlatma deligi diizeniyle
uygun patlatma dizaynm ve patlayict madde miktar:
kullamilmasiyla saglanabilir.

2.1.5. Uretimde artik miktarinin azaltilmasi

Mermer ocaklarinda gérsel kirliligi arttiran ve
biiyiik bir sorun gibi gosteren en onemli unsur,mermer
artiklarimin  toplandig1 dokiim (pasa) sahalaridirBir
ocakta artik miktar: ne kadar fazla ise olusturulan dékiim
sahast biiyiikliigii de o kadar fazladr Artik miktarim
azaltmakla, kullamlabilir tas oramni yiikseltilebilir ve
dékiim sahasi ihtivact da azaltilabilir.Mermer
ocaklarinda ocagin jeolojik yapisina bagh olarak degisik
oranlarda artik olusmakla beraber artik miktarimin,
kullamlacak modern makine teghizat ve uygun isletme
yontemi ile azaltilmas: miimkiindiir.

Mermer ocaklarinda blok alinmasini simirlayan
en énemli unsur mermer yatagindaki kirtk ve ¢atlaklarin
durumudur.Mermer artiklarinin miktarina ocagin
jeolojik yapisimin yam sira yanlis iiretim metodu
uygulamak da sebep olabilir.Isletilecek mermer yataginin
fiziksel kimyasal ve mineralojik ozelliklerinin iyi
belirlenmesi gerekir.Bu ozellikler her bir mermer
yvataginda degisik oldugu gibi ayni mermer yataginin
icerisinde de yer yer degisiklik ve belirgin aynliklar
gosterilebilir. Boyle bir durumda ocagin ekonomik olarak
isletilmesi zorlasir ve meydana gelen mermer artiklarinin
miktarinin ytikselmesine sebep olabilir (Celik, 2003).

Tas ocaklarinin geligigiizel ve plansiz isletilmesi,
deliklerin yanhy agilmasi, patlayicimn fazla konulmasi
gibi olaylar, taglarda gozle goriilemeyen fakat bir siire
sonra ortaya ¢ikan mikro ¢atlaklarin olusmasina yol acar.
Bunlarin su ile dolmasi ve diger atmosferik etkiler altinda
taslar buralardan kolaylikla ayrisir (Celik ve Kavusan,
2002).Ayrisma olaylar: taglarin blok vermesini veya
uygun boyutta tas elde edilmesini simrlamaktadir. Bu da
artik miktarimin gereginden fazla olusmasina yardimci
olmaktadir. Bu nedenle ayrigmis kistmlar tespit edilerek
buralardan uzak durmakla artik miktarimin azalmasina
yardimci olunacaktir.

2.1.5.1.Mermer artiklarinin degerlendirilmesi
caligmalar

Mermercilik sektoriinde son yilarda goriilen
gelisme neticesinde mermer ocak ve tesis sayisinda biiyiik
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artislar vardiz:Bu artislara paralel olarak mermer
artiklarimin miktarinda da gozle goriiliir oranda biiyiik
artiglar meydana gelmistir.Gerek ocak isletmeciliginde
gerekse tesislerde mermer iiretimi devam ettigi siirece bu
artiklarin giderek ¢ogalmas: kagumilmaz bir gercektir.
Cevre bilincinin 6n plana gectigi giiniimiizde,bu mermer
artiklarimin ¢evreye gelisigiizel atilmast ve bu artik
sahalarinin giin gectikge biiytimesi kamu oyunu olumsuz
yonde etkilemektedirHem ocak isletmeciligi hem de
mermer isleme tesisi kurmak ve isletmek cok viiksek
yatirim  gerektirdigi diigiiniildiigii zaman,bu artiklar
ekonomik kayip olarak giindeme gelmektedir.Bu
artiklarin,endiistrinin herhangi bir kolunda
degerlendirilmesini arastirtlmasi, degisik iiretim
yontemlerinde hammadde veya katki maddesi olarak
kullamilabilirliginin etiit edilmesi hem ¢evre,hem de
mermercilik sektorii agisindan yararh olacaktir.

Literatiirde yer alan mermer artiklarinin
degerlendirilmesi amaciyla yapilan caligmalarin bazilar
asagida dzetlenmistir.

Unlii ve Urgiip (1996) tarafindan, toz boyutlu
mermer artiklart beton icerisinde % 0.27 oraninda 0.25
mm boyutlu agrega yerine kullamlmigtir. Elde edilen kiip
seklindeki orneklerin 28 giinliik basing mukavemetleri
BS14 ve BS20 icin sirasiyla 153 kgficm’ ve 235 kgflem’
olarak bulunmugstur.Ayn: deneyde normal agrega
kullanilarak elde edilen betonun basing mukavemetleri.
ise sirasiyla 147 kgfiem’ ve 227 kgf/em’ dir. Elde edilen bu
sonucglara gére,belirli bir oranda mermer tozu
artiklarinin agrega olarak kullanilabilecegi
gortilmektedir.

Unal ve Kibici (2001) tarafindan yapilan bir
calismada, Afyon bélgesi toz mermer artiklarinin beton
karisiminda kullaniimasinin beton kalitesine olumsuz bir
etki yapmadigi tespit edilmistir% 10,15 ve 20
oranlarinda beton icerisine karistirilan mermer toz
artiklarinin, betonun mukavemetini sirastyla % 125, 129
ve 106 oraninda arttirdigi saptanmigtr.

Sabah ve Celik (2001) ‘tarafindan Iscehisar-
Afyon mermer artiklarinin hayvan yemi katki maddesi
olarak kullanilabilirligi tizerine yapilan arastirmada, %
92.35 CaCO, igerigine sahip olan orneklerin, % 0.03 Fe,
% 0.05 den az Pbve % 0.008 den az As .i¢erigi ile bu amag
icin uygun oldugu belirtilmistir.

Celik ve Emrullahoglu (1999) ile Emrullahoglu
ve Celik (1996) Iscehisar-Afyon bdlgesi mermer
artiklarim suni mermer tiretiminde kullanmiglardir Elde
edilen suni mermerlerin fiziko mekanik ozelliklerinin
gercek mermerlere benzer sonuglar verdigi ve bunlarin
verine kullanilabilecegi saptanmistir.

Kavas ve Kibici (2001),Iscehisar-Afyon mermer
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artiklarimin  Portland kompoze ¢imentosu iiretiminde
katki maddesi olarak kullamlabilirligini arastirmislardr:
Cimento igerisine swrasiyla % 3,6 ve 9 oranlarinda
mermer artigi karistirtlmistir. Portland kompoze
gimentonun 28 giinliik dayanimi 40 N/mm’ iken, mermer
artigr karistirilmiy ¢imentolarin dayamimlart sirasiyla
39.9, 39.2ve37.5 N/mm’ olarak bulunmustur. Bu sonuclar
ile 32.5 N/mm’ olan standart deger sinirlari icerisinde
kaldig1 gériilmiistiir.

Ceylan,Sarag¢ ve Ozkahraman (2001), mermer toz
artiklarimin  derz dolgu maddesi (fuga) iiretiminde
kullanilabilirligini arastirmiglar fakat éngériilen
degerlerde olumlu sonu¢ alimamadigint bildirmislerdir.
Bunun nedeninin ise mermer tozlarimin tane boyut
dagilimimin  ideal kalsitin tane boyut dagilimina
uymadigi,beyazliginin  yeterli diizeyde olmadigi ve
artiklar icerisinde istenmeyen maddelerin bulundugu
oldugunu 6ne siirmiislerdir.

2.2. Isletme Sonrasinda Alinabilecek Onlemler

Mermer ocak igletmeleri zamanla c¢esitli
nedenlerden dolayr faaliyetine son vermektedir.Bu
nedenler, rezervin tiitkenmesi olabilecegi gibi jeolojik ve
ticari nedenlerden dolayi ocaklarin terk edilmesi de
glindeme gelebilmektedir.Ocaklarda isletme faaliyetinin
sona ermesinden sonra, arazinin eski haline getirilmesi
hemen hemen miimkiin olmamakla beraber, gorsel ve
ekolojik agidan daha olumlu bir hale getirilebilir. Mermer
ocak isletmelerinde, faaliyet sonrasi peyzaj
onarimi,faaliyet alani ile ilgili olarak, faaliyet sirasinda
ve sonrasinda dogal morfolojik goriiniimde meydana
gelecek bir dizi degisikligi icermektedir.

Tiim madencilik faaliyetleri gibi, mermer ocak
isletme faaliyetleri de dogayi,dogal dengeyi bozan ve
degisik acilardan ¢evreyi kirleten igslemlerdir. Bu sebeple
bu gibi faaliyetler sonrasinda peyzaj onarimi yapmak
kaginilmazdir Mermer ocak igletme faalivetleri sonrasi,
bozulan arazinin onarimi ve ekosistemin yeniden
kazanilmasi iglemi yapilirken,olusan ¢evre sorunlarinin
minimuma indirilerek,cesitli kullanim onerileri de
gelistirilebilmektedir.

Bunlar;

-Ziraat (tarim, bahge, mera)

-Orman (ticarive ticari olmayan)

-Rekreasyon (eglence ve dinlenme yerleri, parklar, halka
actk alanlar)

-Goletler (balik¢ilik, sulama ¢alismalart)

-Insaat  (hafif endiistrivel binalar, konut ve hizmet
binalari)

-Av-yaban hayati (dogay: koruma alanlar, sulak alan
vs.) dir (Ugur, 2000)..

MERMER

2.2.1. Araziyiizeyinin diizenlenmesi

Mermer ocak isletmeciligi sonucu etkilenen
alanlar, farkli ¢evre unsurlarina goére
degismektedir. Diger maden igletmelerinde tahrip edilmis
alan yiizél¢iimii birkag yiiz hektardan birkac bin hektara
kadar degismektedir. Mermer ocaklari, bunlara gére
daha kiiciik alanlarda fakat aynt bolge icerisinde daha
ok yerde faaliyet gostermektedir.Bu nedenle kiigiik ¢apli
agik ocaklarda iiretimi son ermis nihai cukurluklarin
dekapaj malzemeleri ile doldurulmasi daha kolaydur.
Biiyiik ¢aplt ve derin agik ocaklarda ayni olgu 56z konusu
degildir.

Kiigiik ¢apl ¢ukurluklar doldurularak genel
arazi yapist ile uyum teskil edilecek sekilde restore
edilmektedir. Biiyiik ¢apli ve derin agik ocaklar ise
genellikle su rezervuar: olarak kullanmilmak iizere
sekillendirilmektedir. Dekapaj dékiim sahalari ise
genellikle suni tepecik goriiniimii verecek sekilde
diizenlenerek yiizeyleri agaclandirilmaktadir. Ancak bu
olay kolay bir sekilde zaman igerisinde toprak haline
gelebilen kil ve marn gibi kayaglar icin gecerlidir.
Mermer ocaklar: dékiim sahalarinda bulunan mermer
artiklart ise daha uzun yilar ayrismaya ve toprak
olusumuna kars: dayaniklidir. Bu nedenle bu tip alanlarda
diizenleme yapmak ve araziyi islah etmek amaciyla
dokiim sahast yiizeyine iyi kaliteli toprak sermek
gerekmektedirBu topraklar isletme oncesi yiizeyden

- kazilan ortii topragi olabilecegi gibi bu amag igin

civardan saglanacak topraklar da kullanilabilir.

Diinyanin ¢esitli bélgelerinde bu tiir malzeme
ocaklarinda c¢egsitli alan kullamim tipleri basart ile
uygulanmuis, rekreasyonel,tarimsal veya ticari alan
kullamim tipleri gelistirilebilmis hatta ekonomik olarak
bu tiir alanlarin degeri diger tahrip edilmemis alanlara
nazaran daha fazla artmistir.Ornegin tesviye egrilerini
seviyelendirip yiiksekligi azaltarak dik ve engebeli tepe
alanlarimt daha kullamgh ve erigilir hale getirmek
miimkiin olmustur. Bazi durumlarda,ocak¢ilik faalivetleri
esnasinda ¢ikarilan iist katmanlar ve atik malzemeler
kullanilarak, goller taskin riski az ve kullanish arazilere
doniistiiriilebilmistir (Ugur, 2000).

3.SONUCLAR

Cevre iizerine kotii etkiler yoniinden ilgili
kriterler goz oniine alindiginda mermer acgik ocak
isletmeciliginin, diger bir ¢ok endiistrivel faaliyetlere
oranla ¢ok daha az zararl oldugu ortaya ¢tkmigtir. Ancak
mermer artiklarimin gelisigiizel ¢evreye atilmast veya
olusan artiklarin géze hos gelmeyen biiyiik yiginlar
olusturacak sekilde yigilmasi nedeniyle,gize ¢arpma
yoniinden biiyiik bir dezavantaj olusturmaktadirBu da
mermer ocak isletmeciligine karsi sosyal ortamlarda
tepki duyulmasina yol agmaktadyr.
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Uretimi sona eren veya terk edilen ocaklarm,
¢evreye ovrijinal sekil ve boyutlariyla yeniden
kazandirilmast icin  maden;orman,peyzaj,cevre,ziraat,
jeoloji jeofizik,insaat gibi belli bash miihendislik
disiplinleriyle siki bir koordinasyon icinde ¢alisiimasi
gerekmektedir.

Ocaklar kullanim disi kaldikian sonra dogada
olusan tahribatin énlenmesi icin bosluklarin toprakla
doldurularak agag dikilmesi,yesillendirme ve c¢evre
diizenlemeleri yapilarak tabiatin yeniden kazanilmasi
gerekmeltedir.

Mermer tivetimi sirasinda ocaklarda agiga ¢ikan
ve goruntii kirliligi varatan moloz, mermer parcalart ve
toz seklindeki artiklar yeniden degerlendirilebilir
ozelliklerdedir. Genel olarak mermer artiklar: ekosistemi
bozmayan,hava kirliligine neden olmayan,iklim
degisikliklerini etkilemeyen, radyoaktif olmayan ve su
kirliligi  olusturmayan degerlendirilebilir bir yan
uriindiir.
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